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1 Allgemeines

Nach Anhang 1, Nr. 2.1 der Deponieverordnung (DepV) dirfen fir Deponieabdichtungssysteme
sonstige Baustoffe, Abdichtungskomponenten und Abdichtungssysteme nur eingesetzt werden,
wenn sie

¢ dem Stand der Technik nach Nummer 2.1.1 entsprechend,

e einem Qualitatsstandard entsprechen, der bundeseinheitlich gewéhrleistet und

e deren Eignung gegenuber der zustandigen Behérde nachgewiesen ist.

Der Nachweis gilt als geflhrt, wenn eine bundeseinheitliche Eignungsbeurteilung der Lander fur
einen sonstigen Baustoff, eine Abdichtungskomponente oder ein Abdichtungssystem vorliegt.

Der vorliegende Bundeseinheitliche Qualitatsstandard (BQS) bezieht sich auf geosynthetische Ton-
dichtungsbahnprodukte, die als mineralische Abdichtungskomponenten in den Oberflachenabdich-
tungssystemen gemal Anhang 1 Nr. 2.3 DepV Verwendung finden sollen. Er gilt als Grundlage fur
die bundeseinheitliche Eignungsbeurteilung von geosynthetischen Tondichtungsbahnen (GTD) als
mineralische Abdichtungskomponente in Oberflachenabdichtungssystemen von Deponien nach De-
ponieverordnung (DepV).

Die nachzuweisenden Anforderungen ergeben sich aus dem ,Bundeseinheitlichen Qualitatsstan-
dard 5-0 ,Mineralische Oberflachenabdichtungskomponenten tbergreifende Anforderungen® (BQS
5-0). Diese werden hiermit fr GTD konkretisiert. Durch entsprechende Verweise (kursiv gedruckt)
wird auf die jeweils maRRgebenden Festlegungen in den BQS 5-0 hingewiesen.

Es werden die fir die Beurteilung grundsatzlich zu erbringenden Angaben und Nachweise fur den
vorgesehenen Anwendungsbereich beschrieben. Damit wird der Rahmen fiir entsprechende Eig-
nungsprifungen vorgegeben. Er ist im Einzelnen an das jeweilige Produkt anzupassen.

Grundsatzlich geeignet sind Produkte, die folgenden Anforderungen entsprechen:

¢ Naturliche Mineralstoffe missen als Ausgangsstoffe bei ihrer Gewinnung einer Qualitatsiber-
wachung unterliegen.

e Zusatze werden als Vorprodukte i. d. R. werkmafig hergestellt oder aufbereitet und missen
einer Qualitdtsuberwachung unterliegen.

e Ausgangsstoffe und Vorprodukte missen sich durch Angabe geeigneter Merkmale eindeutig
kennzeichnen lassen.

e Furdie Zusammensetzung des Produktes sind die zuldssigen Bandbreiten so festzulegen, dass
es sich bodenmechanisch und hydraulisch gleichartig verhal.

e Die Qualitatssicherung der Herstellung muss durch eine werkseigene Produktionskontrolle und
eine Fremduberwachung durch einen unabhéangigen Dritten erfolgen.
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Fir die im Folgenden genannten Kriterien ist die Eignung der Produkte nachzuweisen. Als Nach-
weisgrundlagen werden, soweit z. Zt. mdglich, Prifverfahren und Nachweiskonzepte angegeben.
Wo dies nicht mdéglich ist, bleibt es zunachst dem Anbieter tberlassen, einen konkreten Vorschlag
fur eine Nachweisfiihrung zu machen. Uber Fragen der Nachweisfiihrung und in diesem Zusam-
menhang zu erstellende Prufprogramme ist jedoch eine Abstimmung mit der UAG GTD der LAGA
Ad-hoc-AG ,Deponietechnik® erforderlich.

Die Prufstellen, bei denen die Eignungsprufungen durchzufiihren sind, werden in Abstimmung mit
dem Produktanbieter von der UAG GTD der LAGA Ad-hoc-AG ,Deponietechnik® bestimmt.

Auf der Basis der bestandenen Eignungsprifung werden in der Eignungsbeurteilung u. a. die Anfor-
derungen an die Ausgangsstoffe, die Bandbreite der zulassigen Zusammensetzungen, die Art und
der Umfang der ggf. erforderlichen projektbezogenen Eignungsprifung, die bei der Herstellung des
Produktes zulassigen Toleranzen, die fir den Verwendungsfall erforderlichen Einbaurandbedingun-
gen festgelegt. Es werden weiterhin der Umfang der Qualitatssicherung der Herstellung des Dich-
tungsmaterials festgelegt sowie Hinweise fur die Qualitatssicherung des Einbaus gegeben.

Eine Verwendung einer bundeseinheitlichen Eignungsbeurteilung auf der Grundlage dieses BQS ist
nach MaRgabe der abfallrechtlichen Genehmigungsbehérde auch bei Altdeponien (TA Abfall, TA
Siedlungsabfall Nr. 11.2) und im Rahmen der Ubergangsvorschriften (TA Abfall, TA Siedlungsabfall
Nr. 12) moglich, wenn dies unter Beriicksichtigung der oOrtlichen Verhéltnisse, z. B. Dichtigkeit und
Bestandigkeit gegentiber Deponiegaseinwirkung und Setzungen infolge biochemischen Abbaus er-
folgt.

2 Anforderungen an die Leistungsfahigkeit und Nachweise

2.1 Abdichtungswirkung

2.1.1 Nachweisverfahren
(siehe Nr. 2.1)

In Nr. 2.1.1 der BQS 5-0 sind Anforderungen an die Abdichtungswirkung der Oberflachendichtung
gegenuber infiltriertem Niederschlagswasser als maximal zuldssige Permeationsraten unter den fir
Deponien mafigebenden Randbedingungen genannt. Hieraus sind die Anforderungen an die zu be-
urteilende GTD abzuleiten. Der Nachweis der Abdichtungswirkung erfolgt unter Berticksichtigung
von Nr. 2.1.2. Um die Auswirkungen der relativ geringen Dicke von GTD besser beriicksichtigen zu
koénnen, wird fur die Nachweise zunéchst jeweils die Permittivitat bestimmt und dann auf die Perme-
ationsrate bezogen.
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Die zulassige Permittivitat ergibt sich aus der Beziehung
zul.y=q/h
mit der Permeationsrate g gemaf Tabelle 2 und Aufstauhéhe h = 30 cm

Der Bemessungswert der unter Berlcksichtigung der Einwirkungen wéahrend des Ein-
baues und der anschlieRenden Exposition fiir den nach Tabelle 1 maf3gebenden Halt-
barkeitsdauer anzunehmenden Permittivitat cal y ergibt sich zu:

cal y = A * yy

mit A- Produkt aus den Anpassungsfaktoren Az und Az (s. u.)
vk -  charakteristische Permittivitdten nach 2.1.2 b) auf der Basis eines 95%-Quan-
til

Die Bedingung cal. y < zul. y muss erfillt sein.

Anmerkung:

Der Faktor A; ist in der GroRenordnungen festzulegen, der den zu erwartenden Veranderun-
gen der Durchlassigkeit durch Materialveranderungen oder der Streuung der Messwerte
beim Einbau entsprechen. Beispielsweise ist eine zu erwartende Zunahme der Durchlassig-
keit um eine Zehnerpotenz in Folge von Materialveranderungen mit dem Faktor 10 und eine
Streuung der Messwerte beim Einbau um eine halbe Zehnerpotenz mit dem Faktor 5 zu
bertcksichtigen. Sind keine Veranderungen oder Streuungen zu erwarten, sind die jeweiligen
Faktoren mit 1,0 anzusetzen.

2.1.2 PrufgroRRen

Folgende PrifgroRen sind zu ermitteln:

a) Permittivitat y [1/s] der produktionsfrischen GTD bei einem Wasseriberstau von 30 cm
in Abhangigkeit von Auflasten 15 und 35 kN/m?

Ziel:
Nachweis des Einflusses bestimmter Randbedingungen auf die Permittivitat in Abh&ngigkeit
von der Auflast.

Nachweisgrundlage:

Prifungen an mindestens je drei Proben in der Triaxialzelle nach DIN EN 16416 oder in
Prifzellen mit starrer Wandung nach DIN 18130-1 mit steigender Auflast mit Messung und
Darstellung der ein- und ausstromenden Wassermengen jeweils bis zum Erreichen stationa-
rer Verhaltnisse.
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Die zeitliche Entwicklung der Durchlassigkeit ist festzustellen. Die Ein- und Ausbauwasser-
gehalte sind anzugeben.

Die Beschreibung des Prufverfahrens in ,Empfehlungen zur Anwendung geosynthetischer
Tondichtungsbahnen EAG-GTD® der Deutschen Gesellschaft fir Geotechnik (DGGT) ist zu

beachten.

Bei vernahten Produkten ist der Einfluss von Nahten durch eine geeignete ProbengrdfRe zu
erfassen.

Bei Produkten mit zundchst wasserdichten, aber nicht langzeitbestandigen Beschichtungen

der Geotextilien, ist die Permittivitat ohne Geotextil maflRgebend.

b) Permittivitat der produktionsfrischen GTD in der Flache unter Bertcksichtigung von Materi-

alstreuungen

Ziel:

Zusammen mit den Ergebnissen nach a) Festlegung charakteristischer Werte i fur den

Nachweis der Dichtigkeit

Nachweisgrundlage:

Nachweis des Mittelwertes und der Standardabweichung der Grundgesamtheit eines Priiflo-

ses, dessen Umfang im Einzelfall festgelegt wird.

Angabe von Mittelwert und 95 %-Quantil als charakteristische Werte i .

2.1.3 Anpassungsfaktoren

Berlicksichtigung der Einwirkungen bei Einbau und Exposition

a) veranderte Dichtigkeit in Uberlappungen / Fuigestellen in Abhangigkeit von:
e Wasseruberstau 30 cm
e Art der Uberlappungen / Fiigestellen (T-StoR, LangsstoR, QuerstoR)
e Auflast von 15 kN/m?

Ziel:
Ableitung eines Anpassungsfaktors A;

Nachweisgrundlage:

drei Versuche unter Berucksichtigung von Langs-, Quer- und T-St6RRen, ein Versuch einer Probe

geman 2.1.2 a zwecks Referenz
Beschreibung des Prifverfahrens in EAG-GTD
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b) Veranderungen der Dichtungseigenschaften des Bentonits durch Kationenaustausch, Faktor
Az

Es sind Nachweise nach Anhang 3 erforderlich, die die zu erwartenden Auswirkungen auf die
Permittivitat durch Beaufschlagung mit mineralisiertem Wasser aus mineralisierten Bodenlo-
sungen aus der Rekultivierungsschicht und der Entwasserungsschicht berlcksichtigen. Der
Anpassungsfaktor A; ist entsprechend zu bestimmen.

Alternativ zur Bestimmung des Anpassungsfaktors A, kann unter Bertcksichtigung des An-
passungsfaktors A; anhand der Ergebnisse aus Versuchen nach Anhang 3 die Einhaltung der
Anforderungen an die Permittivitat (zul. @) unmittelbar abgeleitet werden.

2.2 Mechanische Widerstandsfahigkeit
(siehe Nr. 2.2))

In Nr. 2.2 wird die mechanische Widerstandsfahigkeit des Abdichtungssystems gegeniber duf3eren
Einwirkungen gefordert. Hierfir werden Anforderungen an bestimmte Eigenschaften der Dichtungs-
elemente gestellt bzw. die Eigenschaften mussen fur die erforderlichen projektbezogenen Nach-
weise bekannt sein.

2.2.1 Standsicherheit und Verformungssicherheit

Standsicherheit und Verformungssicherheit der Dichtung sind i.d.R. projektbezogen unter Bertck-
sichtigung der Abschnitte 2.2.1, 2.2.2 und 2.2.3 nachzuweisen. Die hierfir bendtigten Materialkenn-
werte sind, soweit mdglich, projektunabhéngig im Rahmen der Eignungsprifungen zu bestimmen.
Es sind daher mindestens Nachweise bzw. Angaben zu folgenden Parametern als charakteristische
Werte! erforderlich:

a) innere Scherfestigkeit (¢', c' oder Ersatzreibungswinkel) der produktionsfrischen GTD in Abhé&n-
gigkeit von:

e Auflast: bis 60 kN/m?
e  Temperaturen: 0 bis 30 °C (ungunstigste Temperatur ist maRgebend)
e Wassergehalt: Einbauwassergehalt, konsolidierter drainierter Zustand, ggf. unkonso-

lidierter, undrainierter Zustand bei trocken einzubauenden Dichtungs-
materialien: trockener Zustand, wassergesattigter Zustand

1 Als charakteristischer Wert ist hier ein auf der sicheren Seite liegender Mittelwert nach DIN 4020 anzuge-
ben
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Nachweisgrundlage:
Kurzzeitscherversuche bei Raumtemperatur in gequollenem Zustand im Rahmenschergeréat

Angabe als charakteristischer Wert! (siehe BU I11-68) bei Abminderung von c' und tan ¢' um
30 % zur Berticksichtigung des Zeitstandverhaltens von Entschlaufungsvorgéngen;

Es ist eine Abschatzung zu treffen, ob und ggf. wie sich Temperaturen von 10 °C oder 40 °C
auf die Scherfestigkeit auswirken.

b) Nachweis der Kurzzeitfestigkeitseigenschaften der Verbundfasern bzw. -faden in Abhangigkeit

von der Vernadelungs- bzw. Vernahungsdichte

Nachweisgrundlage:
Bestimmung der Faser-/Fadenfestigkeit nach DIN EN ISO 5079,
Bestimmung der Anzahl von Faden oder Fasern pro mz,
Berechnung der theoretisch tbertragbaren Schubspannung:

tr = Faser-/Fadenfestigkeit #* Anzahl der Fasern/Faden pro mz2,
Angabe des charakteristischen Werts 1 als 95 %-Quantil

Bestimmung eines Bemessungswertes fiir die rechnerisch durch Fasern oder Faden maximal
Ubertragbare Schubspannung (Schubbewehrung — soweit fir eine ausreichende innere Scher-
festigkeit erforderlich)

Nachweisgrundlage:

Die rechnerisch maximal Ubertragbare Schubspannung ist unter Zugrundelegung der nach 2.1 b)
bestimmten Anzahl und der Kurzzeitfestigkeit der Fasern oder Faden zu ermitteln.

Die charakteristische, rechnerisch Ubertragbare Schubspannung t« ergibt sich zu:

w=1r *fvg *fu /A
mit TkE rechnerisch tGbertragbare Schubspannung nach b)
fve Verbundfaktor zur Beriicksichtigung einer nur partiellen Auslastung der
Verbundfasern/-faden, fvg = 0,7 bei vernadelten Produkten, bei vernah-
ten Produkten Annahme einer Ausfallrate (min. 5 %)
fu Abminderung flr nicht oder nur partiell bei der Schubkraftiibertragung
mitwirkende Uberlappungsbereiche in Abh&ngigkeit von der Uberlap-
pungsbreite und Flache der verlegten Bahn

A Produkt A, i = 1 bis 5 nach EBGEO

A bis As ist fur GTD nicht mafl3gebend

A4 Abminderungsfaktor zur Berticksichtigung von Kriechverformung, Ent-
schlaufung =5

As Abminderungsfaktor zur Berticksichtigung von Umgebungseinflis-

sen = 2 oder entsprechender Nachweis durch Medienlagerung (siehe
Bestandigkeit, 3.1 a))



LAGA Ad-hoc-AG ,Deponietechnik® Seite 9
Bundeseinheitlicher Qualitatsstandard 5-5

Oberflachenabdichtungskomponenten aus geosynthetischen Tondichtungsbahnen
vom 29.04.2025

Der Bemessungswert cal. T ergibt sich mit einem fiir Deponiebauwerke erhdhten Teilsicherheits-
beiwert ym = 1,75
cal. t =1 * 1,75

d) Festlegung der charakteristischen Werte fur die innere Scherfestigkeit

Nachweisgrundlage:

Es wird die nach 2.2.1 a) ermittelte charakteristische Scherfestigkeit angegeben. Soweit fiir eine
ausreichende innere Scherfestigkeit eine Schubkraftiibertragung durch Fasern/Féaden (Schubbe-
wehrung) erforderlich ist, ist fiir die Bemessung die zuléassige einwirkende Schubspannung durch
den Bemessungswert der durch die Fasern / Faden Ubertragbaren Schubspannung cal T nach
2.2.1 ¢) zu begrenzen.

e) Verbundfestigkeit der produktionsfrischen trockenen GTD

Ziel:
Kennzeichnung der Verbundeigenschaften im Produktionszustand

Nachweisgrundlage:
bei vernadelten Produkten je fiinf Schéalversuche in Anlehnung an ASTM D6496Ma in Bahnlangs-
richtung, bei verndhten Produkten Zugscherversuch in Anlehnung an DIN EN 1SO 13426-2 quer

zur Vernahung

f) Verhalten der produktionsfrischen GTD beim Quellen mit und ohne Auflast

Ziel:
Bestimmung von Quelldruck und Verbundfestigkeit, ggf. erforderliche SchutzmalRhahmen durch
Mindestauflast unmittelbar nach dem Verlegen

Nachweisgrundlage:
Quellhebung in Abhangigkeit von der Auflast; (Prufverfahren ASTM D5890)
Verbundfestigkeit (siehe e)
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g) Festigkeit von Flgestellen

Ziel:
Charakterisierung der Verbundfestigkeit

Nachweisgrundlage:
Scherversuche wie nach e)

h) Scherfestigkeit in Gleitflachen angrenzender Schichten, sofern sie nicht projektbezogen zu ermit-

)

teln sind

Nachweisgrundlage:

Rahmenscherversuche z.B. nach GDA E 3-8 [5]

Im Rahmen der Eignungsbeurteilung fur den Einsatz von GTD in Kombination mit Kunststoffdich-
tungsbahnen muss die grundséatzliche Standsicherheit bei einer Bdschungsneigung von
1: 3 unter Berticksichtigung von Bentonitausquellungen nachgewiesen werden. Dies ersetzt nicht
den projektspezifischen Standsicherheitsnachweis

Bestandigkeit der Eigenschaften nach a) bis f) unter maRgebenden nicht mechanischen Einwir-
kungen (siehe Nr. 3 Bestandigkeit)

Die Bestandigkeit der Eigenschaften nach a) bis f) kann angenommen werden, wenn die Versu-
che nach a) ohne die Verbundwirkung (Schubbewehrung) geotextiler Komponenten (z. B. Ver-
bundfasern bzw. -faden) durchgefiihrt werden (vereinfachter Nachweis).

Die langzeitig tatsachlich vorhandene Scherfestigkeit und vorhandenen Reibungseigenschaften
kénnen von den Kurzzeitwerten durch die Auswirkung von Kriech- und Alterungsvorgangen stark
abweichen. Es ist daher anzugeben, fur welchen Zeitraum die Besténdigkeit unter den die innere
Scherfestigkeit und Reibungseigenschaften beeinflussenden Faktoren gemaf Nr. 3 nachgewie-
sen wurde. Dieser wird in die Eignungsbeurteilung aufgenommen, damit die zustandige Behérde
dies bei Priifung der Entlassung der Deponie aus der Nachsorge nach § 11 Absatz 2 DepV be-
rucksichtigen kann.

Mechanische Eigenschaften des eingebauten Materials
Ubertragbarkeit der Laborwerte nach a), b), c) auf Feldwerte unter Beriicksichtigung von Einbau-

bedingungen, Materialstreuungen, Verarbeitungsstreuungen; Angabe von auf der sicheren Seite
liegenden Mittelwerten
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Ziel:
Angabe dieser Werte in der abfallrechtlichen Zulassung fir projektbezogene Nachweise der
Standsicherheit und Verformungssicherheit des Abdichtungssystems, projektbezogener Nach-
weis hoherer Werte mdglich, ggf. Hinweise zur Herstellung der Dichtungsschicht in Einbauanwei-
sung

Nachweisgrundlage:
z. B. statistische Auswertungen von QM-Protokollen ausgefiihrter MaRnahmen oder Angabe von
charakteristischen Werten auf der Basis von DIN 4020

2.2.2 Hydraulische Widerstandsfahigkeit

Unter Beriicksichtigung von Nr. 2.2.4 sind Angaben bzw. Nachweise zur aul3ere Erosions- und Suf-
fosionssicherheit infolge von auf der Dichtungsoberflache in der Dranschicht abflieRenden Wassers
zu erbringen:

Nachweisgrundlage:
Uberstromungsversuche gemafR Franzius-Institut oder Turbulenztest der BAW nach RPG 6.2 o-
der Angabe von Schutzmaflinahmen bzw. Angabe von SchutzmafRnahmen

3 Bestandigkeit und Alterung
(siehe Nr. 2.3)

Im Hinblick auf die Dichtigkeit und die mechanische Widerstandsfahigkeit wird in Nr. 2.3 die Bestan-
digkeit der Dichtung gefordert. Die allgemeinen Anforderungen ergeben sich aus Nr. 2.3.1. Fir die
einzelnen moglichen Einwirkungen sind die Anforderungen in Nr. 2.3.2 genannt. Nr. 2.3.3 enthalt
allgemeine Vorgaben der Nachweisfiihrung.

Der Nachweis der Bestandigkeit erfolgt unter Berticksichtigung von Nr. 2.3.3.

3.1 Alterung und Kriechen

Um das Langzeit-Scherkriechverhalten von Schubbewehrungen von GTD beurteilen zu kdnnen,
sind geeignete Scherkriechversuche durchzufiihren, die das Kriechverhalten der PP-Fasern oder
PP-Néahgarne in einer GTD unter systemtypischer Beanspruchung zutreffend erfassen. Daruber hin-
aus unterliegen die Kunststoffe einer Alterungsbeanspruchung durch thermische Oxidation und
durch Stabilisatormigration. Die Oxidation findet vornehmlich an der Luft statt. Hingegen werden die
Stabilisatoren in Wasser ausgelaugt. Beide Vorgénge sind gesondert zu betrachten, da GTD im
Oberflachenabdichtungssystem einer Deponie an der Oberseite eher trockene sauerstoffreiche und
in der GTD feuchte und sauerstoffarme Verhaltnisse vorfinden.
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Prinzipiell sind die Einfliisse des Kriechens und die Einfliisse der Alterung separat zu erfassen, denn
eine Beurteilung jedes einzelnen Langzeiteinflusses ist nur mit getrennt ablaufenden Versuchen
maoglich. Gleichwohl liefern auch Untersuchungen mit kombinierten Einwirkungen, wie sie beispiels-
weise von der BAM durchgefuhrt werden, Ergebnisse, die zur Beurteilung des Langzeit-Scherkriech-
verhaltens sehr gut geeignet sind.

Versuchsmethodik:

1. Langzeit-Bestandigkeit der geotextilen Komponenten (Gewebe, Vliesstoff und/oder Néhgarn)
gegenuber Oxidation und Auslaugung

a) Untersuchung der Alterung durch thermische Oxidation der geotextilen Komponenten im
Umluftwarmeofen in Anl. an DIN EN ISO 13438 - Methode A oder B

b) Untersuchung der Auslaugung von Antioxidantien aus den geotextilen Komponenten im
Wasserbad in Anl. an DIN EN 14415

alternativ zu 1a) + 1b):

¢) Untersuchung der Alterung durch thermische Oxidation und der Auslaugung von Antioxi-
dantien der geotextilen Komponenten im Hochdruck-Autoklaven bei unterschiedlichen
Temperaturen und unterschiedlichen Sauerstoffdriicken
in Anl. an DIN EN ISO 13438 - Methode C

Priftemperaturen:  80°C bei Sauerstoffdruck von 50 bar, 20 bar und 10 bar
70°C und 60°C bei Sauerstoffdruck von 50 bar
Prufdauer: bis zum Erreichen einer Restfestigkeit von 50%

Die gemal 1a) bis 1 c) zu bestimmende Zeit bis zum Erreichen der "Restfestigkeit von 50%"
lasst sich nur indirekt ermitteln, indem Messungen der Zugfestigkeit nach gewahlten Zeiten -
beispielsweise nach 3, 6, 9, 12 und 14 Monaten - vorgenommen werden, und diese in einem
Diagramm abhéngig von der Zeit aufgetragen werden. Neben der Zugfestigkeit muss die Veran-
derung der Stabilisierung gemessen werden. Bei mit sterisch gehinderten Phenolen und Phos-
phiten stabilisierten Materialien kann dazu die OIT-Messung angewendet werden. Bei mit ste-
risch gehinderten Amiden (HAS) stabilisierten Materialien kann in vielen Fallen ein Verfahren
aus Extraktion und eine UV-spektroskopische Untersuchung an der sich schlief3lich ergebenden
Losung eingesetzt werden. Das Verfahren wird in (Freitag, W., 1983. Fresenius Zeitschrift fur
Analytische Chemie 316, 495-496) beschrieben. In besonderen Fallen kann auch mit einer
HPLC-Messung am Extrakt die Stabilisatorkonzentration gemessen werden, siehe dazu:
https://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/b17_art_konzentration_antioxidantien.pdf
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3.2 Langzeit-Scherfestigkeit von GTD

a) Priifung des Scherkriechverhaltens der GTD im ,Scherkriechkasten*
in Anl. an DIN EN 1SO 25619-1%

Prufbedingungen:
Flachige Fixierung der Messprobe zwischen zwei Nagelplatten
Messprobengréf3e: ca. 200 x 200 mm
(Eine Mindestflache der Messprobe von 100 mm x 100 mm kann ausreichend sein, insbe-
sondere wenn mindestens zwei Parallelversuche durchgefuhrt werden.)
Prifmedium: Leitungswasser (ca. 2 | pro 100 g Bentonit, Verdunstung ausgleichen)
Anzahl der Versuche: 1 Versuch
Belastung:  Normalspannung von 50 kPa
Schubspannungen von 20 kPa
Prufdauer: bis zum Versagen (max. 10.000 h)
Priftemperatur des Wassers: 80 °C

*) OIT-Werte und/oder Stabilisatorgehalte nach Ende der Einlagerungszeit bestimmen

Wenn die Messprobe bei 80°C nach 10.000 Stunden unter der Belastung von 50 kPa Normalspan-
nung und 20 kPa Schubspannung infolge Scherversagen nicht bricht, kann man mit Hilfe des Arr-
henius-Gesetzes schlussfolgern, dass die Probe bei niedrigeren Anwendungstemperaturen eine
entsprechend lange Lebensdauer aufweist.

Fir diese Abschatzung nach Arrhenius kann man ohne Kenntnis der entsprechenden Aktivierungs-
energie fur die geotextilen Komponenten als erste Naherung eine typische Aktivierungsenergie von
Ea von 65 kJ/mol ansetzen. Mit Nachweis einer Aktivierungsenergie fir das jeweilige Produkt unter
Verwendung von Prifergebnissen bei unterschiedlichen Temperaturen kann die nachgewiesene Ak-
tivierungsenergie fur die Lebensdauerabschéatzung nach Arrhenius angewandt werden.

Fur einen vereinfachten Nachweis gemalf3 Nr. 2.2.1 i), 1. Absatz, bedarf es keiner Begutachtung der
Bestandigkeit der geotextilen Verbundfasern bzw. -faden.

3.3 Bestandigkeit gegen Umwelteinflisse

Fir die rechnerischen Nachweise der Abdichtungswirkung nach 2.1 sind zur Beriicksichtigung von
Materialveranderungen infolge der nachfolgend genannten Einwirkungen entsprechende Anpas-
sungsfaktoren A:, zu bestimmen. Ggf. kann in Abh&angigkeit von den materialspezifischen Empfind-
lichkeiten die Festlegung weiterer Anpassungsfaktoren fur hier nicht berticksichtigte Einfllisse erfor-
derlich werden.
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3.3.1 Bestandigkeit gegenuber infiltriertem Niederschlagswasser

Unter Bertcksichtigung von Nr. 2.3.2.1 sind folgende Angaben bzw. Nachweise zur Bestandigkeit
der dichtenden und mechanischen Eigenschaften des Dichtungselements zu erbringen:

a) Bestandigkeit der geotextilen Komponenten siehe 3.1
b) Bestandigkeit der dichtenden Eigenschaften des Bentonits

Einfluss des Porenwassers bei verschiedenen Harten und oxidierenden und reduzierenden
Bedingungen und pH-Werten zwischen 4 und 11 (Plausibilitatsbetrachtung)

Nachweisgrundlagen:

Es sind mdgliche Verdnderungen der Kationenbelegung mit der Folge veranderter Dichtungsei-
genschaften zu untersuchen bzw. anhand von derzeitigen Erkenntnissen zu bewerten, Bestim-
mung des Faktors A, nach EGLOFFSTEIN [1].

Als malRgebende Kenngrdl3e fur die Veranderung der Kationenbelegung gelten das Quellvermo-
gen nach ASTM D5890-95 und die Wasseraufnahme nach DIN 18132.

3.3.2 Bestandigkeit gegeniber Organismen

Unter Berlicksichtigung von Nr. 2.3.2.2 sind Angaben bzw. Nachweise zur Bestandigkeit der dich-
tenden und mechanischen Eigenschaften des Dichtungselements gegeniber den Einwirkungen von
Mikroorganismen zu erbringen.

Nachweisgrundlagen:

Nachweise sind fur PP und PE nicht erforderlich,

fur andere Rohstoffe Nachweise unter Beriicksichtigung DIN EN 12225
unter Bertcksichtigung von [3]

Gegeniber Einwirkungen von Pflanzenwurzeln (Feuchtigkeitsentzug, Perforation) und grabende
Tiere (Perforation) sind GTD nicht bestandig, so dass SchutzmalRnahmen gemafl 5 notwendig wer-
den.

3.3.3 Bestandigkeit gegeniber Witterung und Wassergehaltséanderungen

Bestandigkeit erscheint nicht nachweisbar, so dass Schutzmaflinahmen gemaf 5 notwendig werden.
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3.3.4 Bestandigkeit gegeniber Gasen

Unter Berlcksichtigung von Nr. 2.3.2.8 sind fr die Beurteilung der Auswirkung von Gasen im Rah-
men der Zulassungsprifungen folgende Nachweise zu erbringen:

Bestandigkeit gegentiber den wesentlichen Deponiegasinhaltsstoffen

Nachweisgrundlage:
Durchstrémungsversuch

4 Fehlerausgleich bei Kombination mit KDB (Pressverbund)

Eine als zweite Abdichtungskomponente unter einer Kunststoffdichtungsbahn vorgesehene GTD
soll eine fehlerausgleichende Wirkung besitzen und somit den Ausfluss aus einer mdglichen Perfo-
ration der KDB maf3geblich behindern. Das Eindringen von Wasser zwischen KDB und mineralischer
Dichtung darf die Standsicherheit nicht gefahrden. Zur Abflihrung des bei Perforationen der KDB in
das trennende Element eindringenden Wassers sind ggf. konstruktive Ma3nahmen vorzusehen.

Nachweisgrundlage:
Versuch gemanR Anhang 2

5 SchutzmafRnahmen

Zur Vermeidung von Dichtigkeitsbeeintrachtigungen infolge Beanspruchungen aus Verlegung und
ggf. Baustellenverkehr und Feuchtigkeitsentzug sowie Einwirkungen von Witterung und Organismen
sind folgende Bedingungen beim Entwurf des Abdichtungssystems unter Berticksichtigung der je-
weiligen ortlichen Gegebenheiten einzuhalten:

Trag- und Ausgleichsschicht:
e Die Oberflache der Trag- und Ausgleichsschicht muss eben, frei sein von scharfkan-
tigen oder spitzen Bestandteilen sowie frei von aufliegenden Bestandteilen grof3er 5
mm, die zu einer mechanischen Beschadigung der geosynthetischen Tondichtungs-
bahnen fiihren kdnnen.

e Die Verdichtung muss so erfolgen, dass bei der Verlegung durch Baustellenfahr-
zeuge keine Spurrillen und keine Springe vorhanden sind. Walzkanten bis 5 mm sind
tolerierbar. Hierfur ist ein Nachweis im Probefeld erforderlich.

e Zur Minimierung eines Wasserdampftransports nach unten soll fir die oberen 30 cm
der Trag- und Ausgleichschicht weitgestuftes Material (Ungleichférmigkeit U = 6,
Krimmungszahl Cc 1 bis 3) im Kérnungsbereich von 0 bis 20 mm eingesetzt werden.
Der Feinkornanteil (Schluff und Ton) soll nicht mehr als 20 Masse-% betragen. Ein
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Uberkorn bis 32 mm ist zulassig, wenn dieses schwimmend eingebettet ist. Nicht
weitgestuftes Material kann eingesetzt und / oder die Dicke auf 15 cm reduziert wer-
den, wenn aufgrund der Abfalleigenschaften ein Wasserdampftransport aus der GTD
nach unten ausgeschlossen werden kann.

Eine ggf. erforderliche Gasdranage ist unterhalb der Trag- und Ausgleichsschicht
bzw. als unterer Teil der Trag- und Ausgleichsschicht anzuordnen

Entwasserungsschicht:

Mineralische Entwéasserungsschicht:

GroRtkorn auf 8 mm beschrankt (10 Gew.-% Uberkorn bis 16 mm zulassig
Geotextile Entwasserungsschichten (Dranmatten) mit Zulassung der Bundesanstalt
fur Materialforschung und -prifung (BAM)

Anordnung einer mindestens 10 cm dicken Sandschicht (SE, SW, SU) als untere
Lage der Entwasserungsschicht zur Erhéhung des Schutzes gegen Austrocknen der
GTD

Rekultivierungsschicht:

Aufbau und Dimensionierung gemaf Anhang 1

Herstellbarkeit
(siehe Nr. 2.4)

Die Herstellung der Dichtung erfolgt durch den Einbau der Dichtungsmaterialien. Nach Nr. 2.4 mus-
sen die Abdichtungskomponenten unter Bedingungen, wie sie auf Deponiebaustellen herrschen, so
verarbeitet werden kdnnen, dass sie die in der Eignungsprifung nachgewiesenen Leistungen mit
ausreichender Sicherheit im eingebauten Zustand erbringen.

Unter Beriicksichtigung der Festlegungen in den Grundsatzen ist die Herstellbarkeit durch Angaben
zu folgenden Punkten nachzuweisen:

Herstellungsvoraussetzungen (Nr. 2.4.2)

Herstellungsverfahren (Nr. 2.4.3)

Empfindlichkeit gegenliber Einbaubeanspruchungen (Nr. 2.4.4)

Prufung der Qualitdtsmerkmale (Nr. 2.4.5)

Nachbesserungsmaglichkeit, Reparierbarkeit (Nr. 2.4.6)
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Zur Verlegung von GTD in Kombination mit einer KDB sind Angaben zu folgenden Punkten erfor-
derlich:

e Malinahmen vor dem Verlegen der KDB (Fremdkorper),

e Ausrichten / Verschieben einer KDB mit strukturierter Oberflache auf der GTD,

e Verfahren zur Verlegung unter Bertcksichtigung der Nichtbefahrbarkeit der GTD,

e Herstellen von SchweilRnahten der KDB im Uberlappungsbereich der GTD und

e Schutzmalinahmen vor dem Verlegen der KDB gegen Feuchtigkeit

e Schutz gegen Aufquellen infolge Kondensatbildung

Nachweise der grundsatzlichen Herstellbarkeit konnen anhand von ausgefuhrten Referenzobjekten
ggaf. auch in vergleichbaren Einsatzgebieten oder durch Probefelder erbracht werden.

Transport und Lagern sowie Einbau ggf. unter Berticksichtigung weiterer Komponenten der Dichtung
sind in einer detaillierten Einbauanleitung zu beschreiben (s. auch Nr. 2.4.3)

7 Sonstige Anforderungen an die Abdichtung
(siehe Nr. 2.5)

Unter Berticksichtigung der Festlegungen in den BQS 5-0 sind Nachweise zu folgenden Punkten bei
der Konzeption einer Dichtung vorzulegen:

e Stand der Technik (Nr. 2.5.1)

e Materialstreuungen, Fehlerausgleich (Nr. 2.5.2)

e Empfindlichkeit (Nr. 2.5.3)

e Verbund von Lagen und Schichten (Nr. 2.5.4)

e Imperfektionen (Nr. 2.5.5)

e Vertraglichkeit der Materialien (Nr. 2.5.6)

e Kontrollierbarkeit (Nr. 2.5.7)

e Frostsicherheit (Nr. 2.5.8)

¢ Robustheit (Nr. 2.5.9)

o Umweltvertraglichkeit (Nr. 2.5.10)

¢ Dichtigkeit von Anschliissen und Durchdringungen

e ggf. Bestandigkeit gegeniiber Temperaturen > 30°(Abdichtung von organisch aktiven Altde-

ponien vor Abklingen der Hauptabbauprozesse)

GTD besitzen systembedingt nur eine relativ geringe Dicke. Um dennoch eine ausreichende Sicher-
heit insbesondere in Bezug auf einen modglichen Fehlerausgleich und einen Ausgleich von Imper-
fektionen zu erhalten sowie eine ausreichende Robustheit zu gewéhrleisten, sind die Mindestanfor-
derungen der EAG-GTD an geosynthetische Tondichtungsbahnen (s. GDA E 2-36) einzuhalten.
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8 Qualitatsmanagement bei Herstellung und Verlegung
(siehe Nr. 3)

Das Qualitatsmanagement bei der Herstellung des Dichtungsmaterials sowie dessen Einbau als
mineralische Dichtung erfolgt nach den grundsatzlichen Angaben in Nr. 3. Dabei sind die Ausgangs-
stoffe, die Vorprodukte und das Endprodukt eindeutig zu beschreiben sowie Angaben zur Qualitats-
lenkung der Herstellung und der Verlegung zu machen.

Die Qualitatsiberwachung ist mindestens in dem in Anhang 4 genannten Umfang vorzunehmen.
Weiterhin ist die Anlage 4.2 ,Standard zur Qualitatsiiberwachung (SQU) - Geosynthetische Tondich-
tungsbahnen (GTD)“ der ,Richtlinie fur die Anforderungen an die Qualifikation und die Aufgaben
einer fremdprifenden Stelle fir Kunststoffkomponenten im Deponiebau® der - Bundesanstalt fir Ma-
terialforschung und -prifung (BAM) zu bertcksichtigen.

9 Technische Bezugsdokumente

REGELUNGEN DES BUNDES UND DER LANDER

Bund

Verordnung Uber Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung — DepV); Artikel 1 der
Verordnung zur Vereinfachung des Deponierechts vom 27. April 2009 (BGBI | Nr. 22 vom
29. April 2009 S. 900), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBI.
| Nr. 225)

Bund
TA Abfall - Zweite allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz, Teil 1: Technische
Anleitung zur Lagerung, chemisch/physikalischen, biologischen Behandlung, Verbrennung
und Ablagerung von besonders tiberwachungsbedurftigen Abféallen, vom 12. Marz 1991
(GMBI. Nr. 8 S. 139), zuletzt geandert am 21. Marz 1991 (GMBI. Nr. 16 vom 23.05.1991 S.
469)

Bund
TA Siedlungsabfall - Dritte allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz: Technische
Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von Siedlungsabfallen,
vom 14. Mai 1993 (BAnz. Nr. 99a vom 29.05.1993)

LAGA Ad-hoc-AG ,Deponietechnik®
Bundeseinheitlicher Qualitatsstandard 5-0 Mineralische Oberflachenabdichtungskomponen-
ten - Ubergreifende Anforderungen vom 04.12.2014

Bundesanstalt fur Wasserbau (BAW):
BAW-Richtlinie Prufung von Geokunststoffen im Verkehrswasserbau (RPG), Ausgabe 2021
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Bundesanstalt fir Materialforschung und -prifung (BAM):
Richtlinie fur die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen in Deponieabdichtungen, Ber-
lin, 14. Auflage, Mai 2024

Bundesanstalt fir Materialforschung und -prifung (BAM):
Richtlinie fur die Zulassung von Schutzschichten fur Kunststoffdichtungsbahnen in Depo-
nieabdichtungen, Berlin, 12. Auflage, Mai 2024

Bundesanstalt fir Materialforschung und -prifung (BAM):
Anlage 4.2 ,Standard zur Qualitatsiiberwachung (SQU) - Geosynthetische Tondichtungs-
bahnen (GTD)" der ,Richtlinie fur die Anforderungen an die Qualifikation und die Aufgaben
einer fremdprifenden Stelle flr Kunststoffkomponenten im Deponiebau®, Berlin, Mai 2024

BERATUNGSUNTERLAGEN (BU) des SVA "Deponieabdichtungen mit mineralischen Baustoffen"
des Deutschen Instituts fir Bautechnik (DIBt)

BU III-60A Zulassungskonzept fir Bentonitmatten in Oberflachendichtungen der depo-
nieklasse | unter besonderer Beriicksichtigung der Austrocknungsproblema-
tik

BU III-63A Randbedingungen fiir die Zulassung von zweilagig zu verlegenden Bentonit-

matten fur Oberflachendichtungen der Deponieklasse |
BU I1I-66 Bewertung der Dichtigkeitseigenschaften von Bentonitmatten

BU III-67 Zur Frage der Alterung geotextiler Komponenten in Bentonitmatten und ihre
Berlicksichtigung in bauaufsichtlichen Zulassungen

BU I1I-68 u.lll-68.1  Zur Festlegung von charakteristischen Werten fiir die Scherfestigkeiten von
Bentonitmatten fur den Nachweis der Standsicherheit, Bestimmung der inne-
ren Scherfestigkeit von GTD im Schergerat

BU III-75 Austrocknungsversuche zum Eignungsnachweis fir eine einlagige Verle-
gung von Bentonitmatten in Oberflachenabdichtungssystemen der Deponie-
klasse |

NORMEN

DIN EN ISO 4892-3:2025-04
Kunststoffe - Kiinstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geraten - Teil 3: UV- Leuchtstofflam-
pen
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DIN EN ISO 5079:2021-02
Textilfasern - Bestimmung der Hochstzugkraft und Hochstzugkraftdehnung an einzelnen
Fasern

DIN EN ISO 9863-1:2020-04
Geokunststoffe - Bestimmung der Dicke unter festgelegten Driicken - Teil 1: Einzellagen

DIN EN ISO 9864:2005-05
Geokunststoffe - Prufverfahren zur Bestimmung der flachenbezogenen Masse von Geotex-
tilien und geotextilverwandten Produkten

DIN EN ISO 10319:2025-02
Geokunststoffe - Zugversuch am breiten Streifen

DIN EN 13257:2016-12
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Geforderte Eigenschaften fur die Anwen-
dung in Deponien fir feste Abfallstoffe

DIN EN ISO 13426-2:2024-09
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Festigkeit produktinterner Verbindungen -
Teil 2: Geoverbundstoffe

DIN EN ISO 13438:2019-05
Geokunststoffe - Auswahlprifverfahren zur Bestimmung der Oxidationsbestandigkeit von
Geotextilien und geotextilverwandten Produkten

DIN EN ISO 13934-1:2013-08
Textilien - Zugeigenschaften von textilen Flachengebilden - Teil 1: Bestimmung der Hochst-
zugkraft und Hochstzugkraft-Dehnung mit dem Streifen-Zugversuch

DIN EN ISO 17892-1:2022-08
Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 1:
Bestimmung des Wassergehalts

DIN EN ISO 25619-1:2021-08
Geokunststoffe - Bestimmung des Druckverhaltens - Teil 1: Eigenschaften des Druckkrie-
chens

DIN EN 1997-2:2010-10
Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 2: Erkundung

und Untersuchung des Baugrunds

DIN EN 12224:2000-11
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Bestimmung der Witterungsbestandigkeit
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DIN EN 12225:2021-01
Geokunststoffe - Prifverfahren zur Bestimmung der mikrobiologischen Bestandigkeit durch
einen Erdeingrabungsversuch

DIN EN 13493:2018-07
Geosynthetische Dichtungsbahnen - Eigenschaften, die fur die Anwendung beim Bau von
Deponien und Zwischenlagern fur feste Abfallstoffe erforderlich sind

DIN EN 14414: 2004-08
Geokunststoffe - Auswahlprtfverfahren zur Bestimmung der chemischen Bestandigkeit bei
der Anwendung in Deponien

DIN EN 14415:2004-08
Geosynthetische Dichtungsbahnen - Priifverfahren zur Bestimmung der Bestandigkeit ge-
gen Auslaugen

DIN EN 14196:2016-08
Geokunststoffe - Prifverfahren zur Bestimmung der flachenbezogenen Masse von geosyn-
thetischen Tondichtungsbahnen

DIN EN 16416:2023-04
Geosynthetische Tondichtungsbahnen - Bestimmung der Durchflussrate - Triaxialzellen-
Methode mit konstanter Druckhdhe

DIN 4020:2010-12
Geotechnische Untersuchungen flr bautechnische Zwecke - Erganzende Regelungen zu
DIN EN 1997-2

DIN EN ISO 17892-12:2022-08
Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 12:
Bestimmung der Flie3- und Ausrollgrenzen

DIN 18127:2012-09
Baugrund, Versuche und Versuchsgerate - Proctorversuch

DIN EN ISO 17892-11:2021-03 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Teil 11: Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit

DIN 18132:2012-04
Baugrund, Versuche und Versuchsgerate - Bestimmung des Wasseraufnahmevermogens

DIN 18137-1:2010-07
Baugrund, Untersuchung von Bodenproben - Bestimmung der Scherfestigkeit - Teil 1: Be-
griffe und grundsatzliche Versuchsbedingungen
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DIN EN ISO 17892-8:2018-07
Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 8: Un-
konsolidierter undranierter Triaxialversuch

DIN EN ISO 17892-9:2018-07
Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 9:
Konsolidierte triaxiale Kompressionsversuche an wassergesattigten Béden

ASTM D5890:2025
Standard Test Method for Swell Index of Clay Mineral Componente of Geosythetic Clay Lin-
ers

ASTM D6496Ma: 2023
Standard Test Method for Determining Average Bonding Peel Strength Between Top and
Bottom Layers of Needle-Punched Geosynthetic Clay Liners

VDG P 69
Bindemittelprifung - Prifung von Bindetonen

EMPFEHLUNGEN TECHNISCHER FACHVERBANDE

EAG-GTD
~,Empfehlungen zur Anwendung geosynthetischer Tondichtungsbahnen, Deutsche Gesell-
schaft fur Geotechnik (DGGT): Ernst & Sohn, 2002

EBGEO
~,Empfehlungen flir Bewehrungen aus Geokunststoffen®, Deutsche Gesellschaft fir Geo-
technik (DGGT):, Verlag Ernst und Sohn, DGGT, 2010

GDAE 2-31
~Rekultivierungsschichten, Deutsche Gesellschaft fir Geotechnik (DGGT) Empfehlungen
,Geotechnik der Deponien und Altlasten®, Juni 2010

GDAE 2-32
~Gestaltung des Bewuchses auf Abfalldeponien®, Deutsche Gesellschaft flr Geotechnik
(DGGT) Empfehlungen ,Geotechnik der Deponien und Altlasten®, Januar 2010

GDAE 3-8
~Reibungsverhalten von Geokunststoffen“ , Deutsche Gesellschaft fir Geotechnik (DGGT)
Empfehlungen ,Geotechnik der Deponien und Altlasten®, August 2015
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Anhang 1. SchutzmalRnahmen gegen schadliche Wasserspannungen in
geosynthetischen Tondichtungsbahnen

Sofern der Austrocknungs- und Wurzelschutz der GTD nicht durch eine aufliegende Kunststoffdich-
tungsbahn gewahrleistet wird, sind diese vorrangig von der Rekultivierungsschicht und einer auf der
GTD als unterer Teil der Entwasserungsschicht anzuordnende Wasser speichernden Sandschicht
sicherzustellen.

Die Rekultivierungsschicht muss einen ausreichenden Bodenwasservorrat und den Pflanzen einen
genltgenden Wurzelraum zur Verfligung stellen (siehe auch GDA-Empfehlungen E2-31 und E2-32).

Soweit die GTD nicht durch eine BAM-zugelassene Kunststoffdichtungsbahn geschiitzt wird, ist die
Dicke der Rekultivierungsschicht unter Beriicksichtigung

o der Empfindlichkeit der mineralischen Abdichtungskomponente,

e der meteorologischen Standortbedingungen,

o der moglichen Wurzeltiefe der natirlichen potenziellen Vegetation des Standortes und
e der eingesetzten Boden

so zu dimensionieren, dass keine schadlichen Wasserspannungen auf die mineralische Abdich-
tungskomponente einwirken kénnen.

Bei Einhaltung der nachfolgenden Kriterien kann in der Regel davon ausgegangen werden, dass die
0.g. Ziele erreicht werden:

e Machtigkeit > 1,50 m; je nach értlichen klimatischen und pflanzenstandortspezifischen Gegeben-
heiten sowie ggf. auch abhangig von der spateren Nutzung (z. B. Wald) gréRere Rekultivierungs-
schichtdicken erforderlich sein.

¢ Die eingebaute Bodenschicht soll eine ausreichende nutzbare Feldkapazitat (nFK) aufweisen,
damit die Pflanzen in sommerlichen Trockenperioden nicht absterben und ein durch den Tro-
ckenstress hervorgerufenes Tiefenwachstum der Wurzeln verhindert wird. Hierfir soll die nutz-
bare Feldkapazitat mindestens 200 mm betragen.

e Zur Sicherstellung einer ausreichenden Nahrstoffversorgung sollte im oberen Bereich der Rekul-
tivierungsschicht (= 30 cm) humoses Material verwendet werden (Oberboden). § 12 BBodSchV
ist zu beachten.

Es ist eine mindestens 10 cm dicke Wasser speichernde Sandschicht (SE, SW, SU) auf der [Pro-
duktname] einzubauen.
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Anhang 2. Beurteilung der Auswirkung des Deckgeotextils auf den
Pressverbund - Nachweisverfahren

Bei Versuchen zum Nachweis der Auswirkung des Deckgeotextils auf den Pressverbund sind fol-
gende Versuchsrandbedingungen einzuhalten:

Probe:
e  kreisformig
e Durchmesser Dp = 500 mm

KDB:
o Dicke Dk=2,5mm
e glatte Oberflache

e Loch
o Durchmesser D = 5,0 mm
o gebohrt oder gefrast
o ohne Aufkantung
Versuchsdurchfiihrung:

e Versuchsaufbau waagerecht

e Auflast P =20 kPa

e Probe unter Auflast gequollen

e Temperatur T =20°C

e Wasseriberstau Uber der KDB H = 302,5 mm

e Verhinderung des Auspressens der Probe am Rand

e Ablauf ohne Ruckstau in die Probe

e Getrennte Erfassung des Wassers aus der Fuge KDB — Probe und aus der Durchsickerung
e Messung der zu- und ablaufenden Wassermengen bis zur Konstanz

Ergebnisse:
e tabellarische und graphische Darstellung der zu- und ablaufenden Wassermengen (Tages-
werte)

e Angabe der Abflussmenge in Liter pro Tag
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Anhang 3. Bestimmung der Permittivitat nach Erstquellung unter Salz-
einwirkung und lonenaustausch

Zur Bestimmung der Permittivitdt nach lonenaustausch sind Versuche mit Priiflésungen mit folgen-
den lonenkonzentrationen durchzufiihren:

¢ 0,01 mol/l Calciumchlorid (etwa 2000 puS/cm),

¢ 0,025 mol/l Calciumchlorid (etwa 5000 uS/cm) und

e 0,05 mol/l Calciumchlorid (etwa 10000 pS/cm)

Fir die Versuchsdurchfiihrung gelten folgende Rahmenbedingungen:

1. Umfassende Beschreibung und Dokumentation des Versuchsaufbaus und der Versuchs-
durchfiihrung;

2. Einbau der GTD-Probe in die Prifzelle (Triaxialzelle d mindestens 100 mm);

3. Langsame, schrittweise (Pkt. 7.4 der DIN EN 16416 beachten) Aufbringung eines Zell-
drucks in der Triaxialzelle von 550 kPa bei einem hydraulischen Druck (Einstrém- und Aus-
stromdruck) von 515 kPa von mindestens 48 h Dauer. Diese Erstquellung (resultierende
Spannung auf die Probe von 35 kPa) erfolgt durch direkte Beaufschlagung mit der Priflo-
sung. Das Einsetzen der Permeation erfolgt durch schrittweises Erhéhen des Einstrom-
drucks von 515 kPa auf 530 kPa bei gleichbleibendem Ausstrémdrucks. Die mittlere Span-
nung auf die Probe betragt somit 27,5 kPa;

4. Erstquellung mit der Priflosung bei einem maoglichst geringen Wasseriuberstau bis zur voll-
standigen Quellung (Ein- und Auslaufwassermenge sind gleich oder Quellhebung ist abge-
schlossen) sowie Messung der Permittivitat bei einem Wassertberstau von 1,50 m geman
DIN EN 16416;

5. Durchstréomung mit der jeweiligen Pruflosung gemaf den Anforderungen der
DIN EN 16416 fiur die Permittivitat einschlief3lich Dokumentation des Versuchs nach DIN;
Abweichend von DIN EN 16416 Angabe der Permittivitat y [1/s] fur den Probeneinlauf
und -auslauf;

6. Bestimmung der Ein- und Auslaufmenge der Prufflissigkeit und tiberschlagige Berechnung
des Fortschritts des lonenaustauschs aus der Konzentration und der Menge der in die
Probe einflieBenden Priflosung. Nach Durchlauf einer rechnerisch mindestens fiinffach ho-
heren Menge an Calciumionen in mmol (eq) gegeniber den zum lonenaustausch in der
Probe zur Verfugung stehenden Natriumionen (Vergleich einstromende Menge Calcium in
mmol(eq) mit der am Bentonit austauschfahig gebundenen aquivalenten Menge an Natrium
der Probe in mmol(eq)), chemische Kontrolle des letzten Auslaufes auf Natrium- und Calci-
umgehalte. Wenn die Natriumgehalte im Verhaltnis zu den Calciumgehalten im Perkolat
sehr niedrig sind (Orientierungswert: mindestens 1:50), kann die Probe ausgebaut werden.
Das Erreichen beider Kriterien ist nachzuweisen?.

2 Soweit in begriindeten Ausnahmefallen die Abbruchkriterien auch nach langjahriger Versuchsdurchfiihrung
aus spezifischen Produkteigenschaften (z.B. stagnierende Permittivitat) nicht erreicht werden kénnen bzw.
diese nicht als hinreichend erreichbar eingeschéatzt werden kénnen, so kann der Nachweis alternativ mittels
der im Anhang 3 aufgefuhrten Prognosemethode zur Ermittlung der Permittivitat nach lonenaustausch auf
der Grundlage der vorliegenden langjahrigen Versuchsergebnisse und der ermittelten Kennwerte erfolgen.



7. Bestimmung der lonenbelegung an der ausgebauten Probe nach der Silber-Thioharnstoff-
Methode mit Calcitsattigung (AgTUcaicit). Ziel ist ein Anteil von héchstens 3 % Natrium an
der Gesamt-lonenbelegung des Bentonits, bei dem die Probe als vollstandig ionenausge-
tauscht gelten kann?.

Prognosemethode
(alternativ zu Ziffer 6 bzw. 7 als Nachweiskriterium der Permittivitdt nach lonenaustausch)

Modell - Partialstromung mit Kationenaustausch

Bevorzugte Sickerwege mit Austausch, weild = Na-Belegung, schwarz = Ca-Belegung

QCa QNB

Permittivitat der GTD ¢
Q

_q_ 1]
V= h A-h [s
Q = Wasserdurchfluss im Zeitraum A ¢t [m;]

g = auf die Flache A bezogener Wasserdurchfluss im Zeitraum At [m{]

h = Wasseraufstau Uber der der Ausflussebene [m]
A = durchstromte Flache [m?] = durchstromtem Volumen

A‘ = Anteil der durchstromten Flache bezogen auf Gesamtflache = Volumenanteil, bzw.
Austauschgrad V-]

Qges = Qca + Qna = Ages = qca Aca t Ana Ana = Qges 'Ages
m|th= hca = hNa

Qges 'Ages _ dca " Aca + dna “ Ana
h h h

Mit Ages = Acqg + Ang = 1 bzw.

l/)ges' 1= lpCa-A‘Ca+ (/%% A’Na (Ermittlung l/)ges geman Ziffer 7 bei Ca-lonen Austausch
von 97 % (3 % Natriumionen-Restbelegung) zulassig)



Vea = ﬂgﬁs%_,wmaa = ‘paeSf—A‘l’Na'A'NH (Permittivitat bei vollstandigem Austausch)
Ca —ANa

In den Versuchen zur Ermittlung der Permittivitat bei Kationenaustausch wird 4.s ermittelt.
Yna = Versuchsergebnisse ohne Kationenaustausch (produktionsfrische GTD)
Die Wichtung der durchstromten Flache entspricht dem volumenbezogenen Austauschgrad.

So ergibt sich bei einer Na-Restbelegung von x %

A =V :L A’ =V :1—i
Na Na 100 ’ Ca Ca 100

Nachweisbedingunag:

Y

< zul.yp und P < zul @

ges

Der rechnerische Austauschgrad aus der Permeatldsung sowie das Verhéltnis Ca- zu Na-lonen
(siehe Ziffer 6) ist anzugeben.

Der rechnerische Kationenaustausch ist an den zur Prognose herangezogenen Proben durch die
Ermittlung der tatséachlichen lonenbelegung mit Ca- und Na-lonen (Methode siehe Ziffer 7) zu be-
stimmen und anzugeben.

Literatur:

[1] DOHRMANN, R. 1997: Kationenaustauschkapazitat von Tonen - Bewertung bisheriger Ana-
lysenverfahren und Vorstellung einer neuen und exakten Silber-Thioharnstoff-Methode.-
Diss. RWTH Aachen, AGB-Verlag Nr. 26, 234 S. ISBN: 3-86073-605-1
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Anhang 4. Qualitatsiberwachung geosynthetischer Tondichtungsbah-
nen

1 Eigeniuberwachung (EU) und Fremduberwachung (FU)
1.1 Eigenlberwachung (EU)

Die Eigenuberwachung (entsprechend der werkseigenen Produktionskontrolle) ist durch den Her-
steller wahrend der Produktion der Vorprodukte und der Produktion geosynthetischen Ton-Dich-
tungsbahn durchzufuhren und entsprechend den Bestimmungen der Eignungsbeurteilung zu doku-
mentieren. Es sind die in den Tabellen des Abschnittes 2.3 mit "EU" gekennzeichneten Kontrollen
und Prifungen vorzunehmen.

1.2 Fremduberwachung (FU)

Die Fremduberwachung erfolgt durch eine kompetente Uberwachungsstelle in regelmaRigen Ab-
standen mindestens zweimal jahrlich. Bei nicht kontinuierlicher Herstellung erfolgt die Uberwachung
mindestens einmal pro Halbjahr, sofern das Produkt in diesem Halbjahr mindestens einmal produ-
ziert wird. Sie besteht aus der Uberpriifung der EU sowie eigenen Stichprobenpriifungen am Produkt
durch den Fremdiberwacher.

Es sind die in den Tabellen des Abschnittes ,Art und Haufigkeit der Prifungen bei der Produkther-
stellung und bei der Fremduberwachung“ mit "FU" gekennzeichneten Kontrollen/Priifungen vorzu-
nehmen. Die Ergebnisse der Uberwachung sind vom Fremdiiberwacher in einem Prifbericht zu-
sammenzufassen.

1.3 Art und Haufigkeit der Priufungen bei der Produktherstellung und
bei der Fremdiberwachung

In den folgenden Tabellen sind die Eigenschaften, Normen und Kennwerte mit Grenzwerten (GW)
und Anzahl der Prifungen Uber die Rollenbreite (n) definiert. Wenn n > 1, gilt fir Kennwerte und
Grenzwerte der Mittelwert aus n Prufungen, wenn n = 1 gilt der Einzelwert.

EU - Eigentuberwachung (entsprechend WPK - Werkseigene Produktionskontrolle)
FU - Fremdiiberwachung
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1.3.1 Gewebe als Trager- oder Deckgeotextil

Eigenschaft Norm Kennwert GW n EU
Masse pro DIN EN ISO g/m2 > g/m2 10 jede Lieferung
Flacheneinheit 9864
Hochstzugkraft DIN EN ISO md: KN/m > kN/m 5 jede Lieferung
langs/quer 10319 cmd: kN/m > kN/m 5 jede Lieferung
oder
DIN EN ISO
13934-1
Dehnung bei DIN EN ISO md: % > % 5 jede Lieferung
Hochstzugkraft 10319 cmd: % > % 5 jede Lieferung
langs/quer oder
DIN EN ISO
13934-1

1.3.2 Vliesstoff* oder Vliesstoff-Gewebe Kombination als Trager-, Zwi-
schen oder Deckgeotextil (siehe auch 1.3.2)

Im Falle einer Eigenfertigung gelten die Anforderungen je m?, im Fall einer Wareneingangskontrolle
gelten die Anforderungen je Lieferung.

Eigenschaft Norm Kennwert GW n EU
Masse pro DIN EN ISO g/mz > g/m2 10 alle 5.000 m2
Flacheneinheit 9864 2 x je Lieferung
Schichtdicke DIN EN ISO mm >mm 10 alle 5.000 mz

9863-1 2 x je Lieferung

*) Im Falle eines zusatzlichen Vliesstoffes (Stiitzgeotextils) von < 100 g/m? wird nur die Masse pro Flacheneinheit getestet.

1.3.3 Bentonit

Eigenschaft Norm Kennwert/GW n EU FU
Quellvolumen ASTM D5890 >ml 1 alle 25 to. X
Montmorillonit- VDG P 69 > mg/g Alle 100 to oder X

gehalt 1 x je Produk-ti-
onscharge des
Lieferanten
Wassergehalt DIN EN ISO <% 1 alle 25 to. X
17892-1
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1.3.4 Tondichtungsbahn
Eigenschaft Norm Kennwert GW n EU FU
Bentoniteinlage DIN EN 14196, g/m2 > g/m2 5 alle 5.000 m2 X
bezogen auf einen TON, 0%
Wassergehalt 0
Gew.-%
Masse pro Flachen- | DIN EN 14196, g/m2 > g/m2 5 alle 5.000 m2 X
einheit (bezogen auf PGBR-C
Wassergehalt < xx
Gew.-%)
Masse pro in der g/m2 > g/m2 5 alle 5.000 m2 * X
Flacheneinheit Eignungsbeur-
einer Zusatz- teilung
ausristung festgelegte
Werksverfahren
Hochstzugkraft DIN EN ISO md: kN/m > kN/m 5 alle 15.000 m? X
langs/quer** 10319 cmd: kN/m > kN/m 5 alle 15.000 m2 X
Dehnung bei Héchst- DIN EN ISO md: % >% 5 alle 15.000 m2 X
zugkraft langs/quer** 10319 cmd: % > % 5 alle 15.000 m2 X
Verbindungs-festig- 5 alle 10.000 m2 X
keit
bestimmt als 5 alle 20.000 m2 X
Mittlere Schal- festig- ASTM
keit langs D6496Ma N/m > N/m
oder oder
Schal- oder Zug- DIN EN ISO kN/m N/m
scherfestigkeit 13426-2
langs/quer
K-Wert DIN EN 16416 m/s <mls 1 alle 15.000 m2 X
(i=150, ca. 30
kPa Auflast,
d=1 cm)
Permittivitat DIN EN 16416 1/s <1/s 1 alle 15.000 m2 X
(i=150, ca. 30
kPa Auflast)

*

**  Messung Uber den Traversenweg zulassig

Die Prifintervalle diirfen ohne nachvollziehbare fachliche Begriindung, z. B. Auswertung bisheriger Werkspriifzeug-
nisse, nicht unterschritten werden.
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2 Qualitatstiberwachung bei der Verlegung

2.1 Produktidentifikation vor der Verlegung

Vor der Verlegung ist das Produkt zu identifizieren und im Hinblick auf die Ubereinstimmung
wesentlicher Eigenschaften mit den Besonderen Bestimmungen der Eignungsbeurteilung

zu Uberprufen.

Eigenschaft Norm Kennwerte, Grenzwerte und n EP FP
siehe 1.3.4
Lieferidentitat anhand der DIN EN - jede jede
Lieferpapiere und Etiket- 13493 Lieferung Lieferung
ten
Masse pro Flachenein- DIN EN g/m2 - mind. 1 x je Lieferung,
heit 14196, pcsr-c alle 2.500 m?
Bentoniteinlage DIN EN > g/m2 - alle 2.500 m?
bezogen auf einen Was- | 14196, pron
sergehalt 0 Gew.-% 0%
Hochstzugkraft 2 DIN EN ISO md: KN/m - alle 10.000 m2
10319 cmd: kN/m alle 10.000 m2
Dehnung bei H6chstzug- | DIN EN ISO md: % - alle 10.000 m2
kraft® 2 10319 cmd: % alle 10.000 m2
Verbindungsfestigkeit - alle 7.500 mz
bestimmt als
Schélfestigkeit 1angs ASTM
oder D6496Ma N/m
Schélfestigkeit oder Zug-
scherfestigkeit langs/quer oder
DIN EN ISO N/m
13426-2
Permittivitat DIN EN 1/s - alle 7.500 m2
16416
(i=150, ca. 30
kPa Auflast)

1 Messung Uber den Traversenweg zuldssig

2) alternativ kann der Parameter nach DIN EN 29073-3:1992-08 bestimmt werden, wenn in der Eignungsbeurteilung nach
diesem Verfahren bestimmte Korrelationsfaktoren verankert sind.
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2.2 Verlegevoraussetzungen
Die nachfolgenden Kriterien sind von Eigen- und Fremdpriifung vor Beginn der Verlegung zu kon-

trollieren

Kriterien

Anforderung

Verlegeplane mit Darstellung des zeitlichen
Ablaufs der Arbeiten

Prufung auf Vollstandigkeit

Planumseigenschaften

Einhaltung der Vorgaben aus der
Eignungsbeurteilung und dem Probefeld

Boschungsléangen und -neigungen

Einhaltung der Vorgaben aus der Deponiezulassung und den Verlege-
planen

Abmessungen von Einbindegraben

Einhaltung der Vorgaben aus der
Deponiezulassung

Witterungsbedingungen

Einhaltung der Vorgaben aus der
Eignungsbeurteilung und der Verlegeanleitung

Art des Uberschiittungsmaterials

Einhaltung der Vorgaben aus der
Eignungsbeurteilung und dem Probefeld

2.3 Verlegung

Die Tondichtungsbahn ist nach den Vorgaben der Verlege- bzw. Einbauanleitung zu verlegen. Die
nachfolgenden Kriterien sind wéhrend der Verlegung standig zu kontrollieren. Dies setzt die standige
Anwesenheit des Fremdpriifers voraus.

Eigenschaft

Anforderung

Transport auf der Baustelle

Einhaltung der Vorgaben aus der Verlegeanleitung

Verlegeverfahren

Einhaltung der Vorgaben aus der Verlegeanleitung und dem
Probefeld

Verlegerichtung Einhaltung der Vorgaben aus der Verlegeanleitung und dem Verlegeplan

aulere Beschaffenheit und Planlage

Einhaltung der Vorgaben aus der Verlegeanleitung

Uberlappungsausfiihrung

Einhaltung der Vorgaben aus der Verlegeanleitung

Uberlappungsbreiten

Einhaltung der Vorgaben aus der Verlegeanleitung

Ausfiihrung von Anschliissen, Durch-
dringungen

Einhaltung der Vorgaben aus der Verlegeanleitung und dem
Probefeld

Teilabnahme vor Ausfithrung der Uber-
schittung

Einhaltung der Vorgaben aus der Verlegeanleitung

Aufbringen der Uberschiittung

Einhaltung der Vorgaben aus der Verlegeanleitung und dem Probefeld

Witterungsschutz bei Bauunter-brechun-
gen

Einhaltung der Vorgaben aus der Verlegeanleitung

ReparaturmalRnahmen

Einhaltung der Vorgaben aus der Verlegeanleitung




