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1 Einleitung

Asbest ist die Bezeichnung fir eine Gruppe naturlich vorkommender, feinfaseriger Minerale
(Silikate). Am haufigsten wurden in Deutschland Weil3asbest (Chrysotil, 83 %) und Blauas-
best (Krokydolith, 3,5 %) verwendet. Da Asbest aul3erordentlich hitze- und weitgehend che-
mikalienbestéandig ist, wurde er zur Herstellung vielfaltiger Produkte eingesetzt. Beispiele fur
die verschiedenen Anwendungen sind im Anhang 1 aufgefihrt. Grundsatzlich sind zu unter-
scheiden:

o Produkte mit fester Faserbindung
Dies sind insbesondere Asbestzementprodukte (z. B. ,Baufanit®, ,Eternit®), die als
ebene und profilierte Platten oder als Rohre in grofiem Umfang im Baubereich Ver-
wendung fanden, aber auch andere Produkte wie Bremsbel&ge.

o Produkte mit schwacher Faserbindung
Hierzu zahlen vor allem Spritzasbest und andere Produkte mit schwach gebunde-
nen Asbestfasern wie Leichtbauplatten, Asbestpappen, Dichtungsschniire, die fir
die Bereiche Brandschutz, Schallschutz, sowie Wéarme- und Feuchtigkeitsschutz
eingesetzt wurden.

Insbesondere bei Produkten mit schwacher Faserbindung oder zerbrochenen Asbestze-
mentprodukten besteht eine erhdhte Gefahr der Freisetzung von Asbestfasern.
Eingeatmete Asbestfasern kdnnen Asbestose verursachen und sind krebserzeugend. We-
gen seiner kanzerogenen Wirkung ist Asbest nach Anhang VI der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 (CLP-Verordnung) / als krebserzeugender Stoff (Karzinogen der Kategorie 1A -
Stoffe, die bekanntermalRen beim Menschen karzinogen sind -, mit dem Gefahrenhinweis
H350) eingestuft. Fir gesundheitliche Auswirkungen ist die Aufnahme der Asbestfasern aus
der Luft durch Einatmen entscheidend.

Asbesthaltige Produkte durfen sowohl nach der Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH-
Verordnung) als auch nach der Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) bis auf
wenige Ausnahmen in Deutschland nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Nach § 1 Abs. 2
Nr. 2 der ChemVerbotsV gilt das Verbot fir das Inverkehrbringen nicht fir die Abfallentsor-
gung, also die ordnungsgemale und schadlose Abfallverwertung oder die gemeinwohlver-
tragliche Abfallbeseitigung. Die generelle Ausnahme der Abfallverwertung bezieht sich aus-
schlie3lich auf Anlagen mit innovativer Technik. Sie gilt nicht fiir Verwertungsmafinahmen
auR3erhalb solcher Anlagen, z. B. auf Flachen oder Deponien sowie flr sonstige Baumal3-
nahmen, da bei asbesthaltigen Abfallen grundsatzlich der Hauptzweck der Mal3nahme nicht
in der Nutzung des Abfalls, sondern ausschlief3lich in der Beseitigung des Schadstoffpotenti-
als liegt.

Asbest und asbesthaltige Abfalle sind gemal3 der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) als
gefahrliche Abfélle eingestuft und sind den entsprechenden Abfallschisseln der AVV zuzu-


http://www.baua.de/nn_18534/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/Rechtstexte/pdf/RL-67-548-EWG-Anhang-I.pdf
http://www.baua.de/nn_18534/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/Rechtstexte/pdf/RL-67-548-EWG-Anhang-I.pdf

ordnen. Fur die Entsorgung sind die Bestimmungen der Nachweisverordnung (NachwV) und
der Anzeige- und Erlaubnisverordnung (AbfAEV) zu beachten. Bei der Ablagerung auf De-
ponien gelten die Bestimmungen der Deponieverordnung (DepV).

Asbesthaltige Abfélle fallen insbesondere bei Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungs-
arbeiten (ASI-Arbeiten) an. Der Umgang bei diesen Tatigkeiten ist in der GefStoffV und den
Technischen Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS) 519 geregelt. Ebenso fallen asbesthaltige Ab-
falle bei der Entsorgung asbesthaltiger Produkte aus Haushaltungen, Gewerbe und Industrie
an.

2 Anwendungsbereich

Diese Vollzugshilfe gilt fir den Umgang mit asbesthaltigen Abféllen bei kontrolliertem Rick-
bau, Beférderung, Behandlung, Verwertung, Lagerung, Beseitigung und soll zu einem bun-
deseinheitlichen Vorgehen nach dem Stand der Technik flihren. Sie gilt somit auch fur den
Umgang mit asbesthaltigen Abfallen im Rahmen der Entsorgung asbesthaltiger Gerate und
Bauteile, wie der Zerlegung asbesthaltiger Elektro-Speicherheizgerate und anderer asbest-
haltiger Produkte mit dem Ziel der Verwertung einzelner Geratebestandteile.

Diese Vollzugshilfe soll insbesondere den Vollzugsbehdrden, erganzend zu den abfallrechtli-
chen Vorschriften (siehe Nr. 12.2.1), als Prifungs- und Entscheidungsgrundlage dienen bei
der

e Zuordnung von asbesthaltigen Abféllen zu Abfallschliisseln und Entsorgungswegen,
» Uberwachung der Entsorgung asbesthaltiger Abfélle,

e Zulassung von Anlagen zur Lagerung, Behandlung oder Ablagerung asbesthaltiger
Abfalle und

o Aufstellung von Abfallwirtschaftspléanen oder Abfallwirtschaftskonzepten der 6ffent-
lich-rechtlichen Entsorgungstrager (6rE).

Die TRGS 519 verweist ausdrticklich auf diese Vollzugshilfe.

Die vorgesehenen MalRnahmen orientieren sich am Gefahrdungspotenzial der verschiede-
nen asbesthaltigen Abfalle. Die Anforderungen der Vollzugshilfe zielen darauf ab, eine Frei-
setzung von Asbestfasern bei der Abfallaufnahme am Anfallort, der Beforderung und der Ab-
lagerung auf einer Deponie oder bei der sonstigen Entsorgung zu verhindern und die Men-
gen asbestkontaminierter Abfalle durch getrennte Erfassung asbesthaltiger Bauteile zu redu-
zieren.



3 Begriffsbestimmungen

Asbesthaltige Abfalle sind zur Entsorgung anfallende Materialien, Stoffe, Zubereitungen
und Erzeugnisse, die Asbest enthalten oder denen Asbestfasern anhaften (asbestkontami-
nierte Abfalle).

Fest gebundene asbesthaltige Abfalle haben bei Zementbindung in der Regel eine Roh-
dichte von mehr als 1400 kg/m®. Beispiele enthalt Anhang 1.

Schwach gebundene asbesthaltige Abfalle haben in der Regel eine Rohdichte unter
1000 kg/m°. Beispiele enthalt Anhang 1.

Sonstige Asbestprodukte sind solche Materialien, die nicht eindeutig als schwach oder fest
gebunden definiert sind. Bei diesen ist das Freisetzungspotential vergleichend zu bewerten.
So gelten z. B. Flex-Platten (Vinyl-Asbest-Fliesen, Vinyl-Asbest-Platten) und IT-Dichtungen
(Gummi-Asbest-Dichtung) als fest gebundene Asbestprodukte.

Lagern ist das Aufbewahren asbesthaltiger Abfélle bis zu deren endgdltiger Entsorgung. Es
schliel3t die Bereitstellung zur Beférderung ein, wenn diese nicht binnen 24 Stunden nach ih-
rem Beginn oder am darauf folgenden Werktag erfolgt. Ist dieser Werktag ein Samstag, so
endet die Frist mit Ablauf des nachsten Werktages (vergl. 8 2 Abs. 6 GefStoffV).

Oberflachenbehandlung ist die Bindung von an der Oberflache liegenden Asbestfasern
durch Auftragen von Faserbindemitteln oder anderen geeigneten Mitteln zur Verhinderung
einer Freisetzung der Asbestfasern.

Verfestigung von Spritzasbest und Asbeststauben ist die Verdnderung der physikalischen
Beschaffenheit durch eine moéglichst homogene Vermischung und Bindung mit geeigneten
Bindemitteln zur langfristigen Verhinderung einer Freisetzung von Asbestfasern.

Sachkundiges Personal® verfiigt tiber den Nachweis der Teilnahme an einem behérdlich
anerkannten Lehrgang fur Tatigkeiten mit asbesthaltigen Materialien gemafl TRGS 519
Nr. 2.7.

Fachkundiges Personal® (in Beseitigungsanlagen) verfiigt tiber eine entsprechende Fach-
ausbildung, tber einschlagige praktische Berufserfahrung (mind. 2 Jahre), Gber den Nach-
weis der Teilnahme an einem Lehrgang nach Anlage 3 der TRGS 519, tiber den Nachweis
der regelmafigen Teilnahme an einem anerkannten Lehrgang nach 8 4 Nummer 2 i.V. mit
Anhang 5 Nummer 9 DepV. Fur Betriebe, die Asbest sammeln oder befordern, ist die Teil-

! Sach- und Fachkunde werden in abfallrechtlichen Regelungen anders definiert als in gefahrstoff-
rechtlichen Regelungen. Nach GefstoffV schliefl3t die Sachkunde die Fachkunde mit ein.



nahme des Inhabers, soweit er fir die Leitung des Betriebes verantwortlich ist, und der fur
die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Personen an einem aner-
kannten Lehrgang nach 8§ 5 Abs. 1 Nr. 2 der AbfAEV in Verbindung mit wahrend einer zwei-
jahrigen praktischen Tatigkeit erworbenen Kenntnissen nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 AbfAEV, erfor-
derlich.

4 Abfallwirtschaftskonzepte

Die offentlich-rechtlichen Entsorgungstrager haben in ihren nach 8§ 21 Kreislaufwirtschafts-
gesetz (Kr'WG) zu erstellenden Abfallwirtschaftskonzepten und Abfallbilanzen auch die Ent-
sorgung asbesthaltiger Abfalle zu bertcksichtigen. Dabei sind insbesondere darzustellen:

o derzeitiges und kinftiges Aufkommen asbesthaltiger Abfélle,
o vorhandene Entsorgungsstruktur,

e Maflinahmen zur Gewahrleistung der Entsorgungssicherheit unter Beachtung dieser
Vollzugshilfe.

Die OrE koénnen die Entsorgung asbesthaltiger Abfalle Gber ihre Entsorgungsgebiete hinaus
in Zweckverbénden regeln oder Dritte damit beauftragen, da meist nur gréf3ere Einzugsge-
biete den wirtschaftlichen Betrieb von Behandlungsanlagen oder Deponien gewahrleisten.

Fest gebundene oder behandelte asbesthaltige Abfélle (siehe Kap. 7.2 und 7.3) sind in ei-
nem gesonderten Teilabschnitt eines Deponieabschnittes oder in einem eigenen Deponieab-
schnitt einer Deponie der Klasse | oder Il abzulagern. Ebenso ist die Ablagerung auf einer
Deponie oder einem Deponieabschnitt der Klasse Il moglich.

Die Entsorgung von Kleinmengen asbesthaltiger Abfalle aus Haushaltungen und aus dem
Kleingewerbe ist in den Abfallwirtschaftskonzepten darzustellen. Dazu bestehen beispiels-
weise folgende Moglichkeiten:

e Annahme an Deponien, Wertstoffhéfen oder anderen Einrichtungen der 6rE oder
deren beauftragter Dritter,

e Annahme in Lagern von Asbestentsorgungsbetrieben,

e Annahme im Rahmen der Schadstoffkleinmengensammlungen der 6rE,

Die Annahme darf nur durch sachkundiges Personal erfolgen. Die Abféalle missen in geeig-
neten und gekennzeichneten Behéltnissen aufbewahrt und transportiert werden (siehe
Kap. 7.2, 7.3 und 8).



Asbesthaltige Gerate und Bauteile sind in der Regel geeigneten Zerlegungsanlagen zuzufuh-
ren. Eine Ablagerung von Elektrospeicherheizgeraten auf Deponien ist nicht zulassig (siehe
auch Kap. 5.2). Hinweise fur die Zuordnung einzelner asbesthaltiger Abfélle zu Abfallschlis-
seln und Entsorgungswegen enthalt Anhang 1.

5 Entsorgungskonzepte

Asbesthaltige Abfélle sind ordnungsgemal und schadlos zu verwerten oder gemeinwohlver-
traglich zu beseitigen. Sie sind gesondert zu erfassen und getrennt zu halten, um zu verhin-
dern, dass durch Vermischung mit anderen Materialien die Menge an asbesthaltigen Abfal-
len vergroRert wird oder Asbestgehalte unerkannt bleiben.

Wenn eine vollstandige Zerstérung der Asbestfasern (siehe Kap. 7.1) oder eine sorgfaltige
Reinigung erfolgt, ist der Abfall nach der Behandlung nicht mehr als asbesthaltiger Abfall
einzustufen und es ist eine Verwertung oder Beseitigung der asbestfaserfreien Behandlungs-
rickstande zulassig.

5.1 Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten (ASI-Arbeiten)

Zur Sicherstellung der ordnungsgemafen Entsorgung asbesthaltiger Bauabfalle ist folgender
Arbeitsablauf einzuhalten:

» Vor Beginn der ASI-Arbeiten sind Materialien und Bauteile auf Asbest zu tUberprifen
(8 6 und Anhang I Nr. 2.4.1 GefStoffV).

» Sind asbesthaltige Materialien und Bauteile vorhanden, ist ein Konzept zu erstellen,
in dem die Reihenfolge der verschiedenen Abbrucharbeiten und die Schutzmal3-
nahmen festgelegt werden (Riickbaukonzept, Arbeitsplan gemafld TRGS 519
Nr. 4.2).

o Spatestens 7 Tage vor Beginn der ASI-Arbeiten sind diese der zustandigen Behorde
mitzuteilen (TRGS 519, Nr. 3.2).

o Vor Beginn der ASI-Arbeiten sind asbesthaltige Materialien und Bauteile entspre-
chend dem erstellten Konzept auszubauen, zu behandeln und der Entsorgung zuzu-
fuhren.

o Der vollstandige Ausbau asbesthaltiger Materialien und Bauteile ist im Rahmen des
Ruckbaukonzeptes nachzuweisen.

Mit Asbestfasern kontaminierte Bauteile wie Stahltrdger und Liftungskanéle oder Ge-
brauchsgegenstande wie Mébel und sonstige Einrichtungsgegenstande gelten nicht mehr als
asbesthaltig, wenn Sie unter Beachtung der Arbeitsschutzvorschriften nach TRGS 519 sorg-
faltig gereinigt worden sind.



Abfalle, die sich i. d. R. reinigen lassen, wie z. B. Unterkonstruktionen, Mobiliar oder Mehr-
wegschutzanziige kénnen nach einer sorgfaltigen Reinigung wieder verwendet werden.

Abféalle aus der Asbestsanierung mit iberwiegend organischen Anteilen, wie z. B. Teppich-
bbdden, Linoleum oder PVC-Bodenbelage kdnnen nach Abreinigung des Asbests thermisch
entsorgt werden. Eine Sortierung oder anderweitige mechanische Behandlung ist nicht zu-
lassig.

Das Packmal? fur die Entsorgung der verpackten Abfélle sollte bereits bei der Demontage
am Entstehungsort (Schwarzbereich) unter Beriicksichtigung der Annahmekriterien der vor-
gesehenen Entsorgungsanlage festgelegt werden.

5.2 Entsorgung von Geraten und Bauteilen

Asbesthaltige Materialien kénnen z. B. in folgenden Geraten und Bauteilen enthalten sein:

o Elektro-Heizgeréate:
Speicherheizgerate, Nachtspeicherdfen, Nachtspeicherheizgeréate, Kacheltfen, Di-
rektheizgerate, Heizstrahler

e Warmetechnik:
Brut- und Trockenofen, Harte- und Gluhofen

e Heizungstechnik:
Heizkessel, Dichtungen, Gaswasserheizer, Lufterhitzer, Gussheizkdrper, Rippen-
heizkorper, Radiatoren, Armaturen, Leitungsflansche

o Haushaltsgeréte:
Elektroherde, Backdfen, Waschetrockner, Kleingerate wie Haartrockner, Toaster,
Diaprojektoren, Blgeleisen

e Liftungs- und Brandschutztechnik:
Warmerlckgewinnungsanlagen, Brandschutzplatten, Brandschutzventile, Brand-
schutztiren, Brandschutztore

o Elektrotechnik:
Sicherungskasten, Hochspannungsverteiler

e Tresore

o Kunststoffe (z. B. chemisch bestandige Behélter)

In den Zerlegungsanlagen sollen die asbesthaltigen von den nicht asbesthaltigen Materialien
getrennt und die verwertbaren Materialien in einzelne Fraktionen zerlegt und so weit von As-
bestfasern befreit werden, dass eine Verwertung maoglich wird. Bei Kernsteinen von Elektro-
Speicherheizgeraten bietet sich die Herstellung neuer Speichersteine oder die Verwertung
als Feuerfestmaterial an. Ein Einsatz von Kernsteinen in Bauschuttaufbereitungsanlagen ist
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nur nach Analyse (Chrom gesamt im Eluat) moglich. Als Orientierungswert fur die Aufberei-
tung mit Bauschutt ist der Chromges-Wert im Eluat von 0,05 mg/l heranzuziehen.

Die in den Zerlegungsanlagen ausgebauten asbesthaltigen Materialien sowie asbesthaltige
Filter und -Filterstaube aus Abluftreinigungsanlagen sollen entweder mit dem Ziel der Faser-
zerstorung nach Kap. 7.1 und 7.2 behandelt oder verfestigt werden oder nach Kap. 7.3 be-
handelt und verpackt und nach Kap. 11 abgelagert werden.

Zur Vorbereitung der Beforderung sind die Geréate oder Bauteile zur Vermeidung einer Frei-
setzung von Asbestfasern staubdicht zu verpacken. Bei Elektro-Speicherheizgeraten, die in
der Regel unzerlegt ausgebaut werden, kann eine Freisetzung von Asbestfasern z. B. durch
das Abkleben von Liftungsoffnungen verhindert werden.

Bei der Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeraten sind die Anforderungen des
ElektroG zu beachten. Hinweise dazu enthalt die LAGA M31 zur Umsetzung des ElektroG.
Im Falle der Entsorgung asbesthaltiger Elektro- und Elektronikaltgeréate sind zudem die An-
forderungen der TRGS 519 zu berlicksichtigen.

Asbesthaltige Gegenstande (z. B. Blugeleisenunterlagen, Hitzeschutzhiilsen) sollen von den
OrE im Rahmen der Schadstoffkleinmengensammlung angenommen werden. Sofern eine
Behandlung in einer Zerlegungsanlage nicht mdglich ist, sind sie gemeinwohlvertraglich zu
beseitigen.

Bei Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten anfallende asbesthaltige Dichtun-
gen sollen unter Beachtung der Arbeitsschutzvorschriften nach TRGS 519 ausgebaut wer-
den. Ist der Ausbau der Dichtungen nicht mdglich, kénnen die Flansche an den Rohrenden
abgetrennt werden. Sie sind nach Anhang 1 zu behandeln und in geeigneten Sacken zu
sammeln.

6 Entsorgung von vermischten mineralischen oder organischen Abfallen

Bei mit Asbestfasern verunreinigtem Boden oder Brandschutt ist im Einzelfall zu entschei-
den, was der die Gefahrlichkeit und die Entsorgung bestimmende Anteil ist. Asbesthaltige
Abfalle dirfen Sortier- und Behandlungsanlagen nicht zugefiuihrt werden, auch wenn — rech-
nerisch — der Anteil der Fasern unter 0,1 Gew.% liegt. Der Anlagenbetreiber hat eine Sicht-
kontrolle beim Anliefern und beim Entladen durchzufiihren. Werden bei der Kontrolle asbest-
haltige Teile vorgefunden, so ist zu entscheiden, ob das angelieferte Material als asbesthalti-
ger Abfall entsorgt werden muss oder ob die asbesthaltigen Teile unter Beachtung der Auf-
lagen des Arbeitsschutzes separiert werden konnen. Erfolgversprechend ist das Entfernen
asbesthaltiger Teile lediglich dann, wenn nur einzelne, unbeschadigte und grol3formatige
Bauteile mit festgebundenem Asbest im Abfallgemisch enthalten sind.
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Sind andere Schadstoffe (z. B. PCB) vorhanden, kann dies den Entsorgungsweg vorgeben,
z. B. nach der POP - Verordnung.

Abfalle aus Schadensfallen, die Asbest enthalten, kdnnen mit Zustimmung der zustandigen
Behorde nach § 6 Abs. 6 Satz 1 DepV auch bei Uberschreitung einzelner Zuordnungswerte,
insbesondere des TOC und des Gluhverlustes, auf einem gesonderten Teilabschnitt eines
Deponieabschnittes der Klasse Il oder Il abgelagert werden, soweit zuvor eine moglichst
weitgehende Aussortierung organischer Abfalle erfolgt ist und das Wohl der Allgemeinheit
durch die Ablagerung nicht beeintrachtigt wird. Dies gilt gemaR § 6 Abs. 6 Satz 2 DepV auch
fur andere asbesthaltige Abfélle, wenn der Nachweis erbracht wird, dass eine Abtrennung
der Fasern nicht mdglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist oder kein anderes Entsor-
gungsverfahren zur Verfiigung steht. Bei der Entsorgung ist durch Verpacken eine Faser-
ausbreitung zu vermeiden.

7 Behandlungsverfahren

Ziel der Behandlungsverfahren ist die Verhinderung von Gefahrdungen auf dem gesamten
Entsorgungsweg. Bei den Behandlungsverfahren ist zu unterscheiden nach Verfahren zur
Faserzerstdrung sowie Malihahmen und Verfahren zur Vermeidung der Freisetzung von As-
bestfasern bis zur endgultigen Entsorgung. Verfahren zur Faserzerstérung ist der Vorzug zu
geben, sofern entsprechende Verfahren verfligbar und wirtschaftlich zumutbar sind. Das gilt
insbesondere dann, wenn die asbestfreien Behandlungsrickstinde des Zerstérungsverfah-
rens wirtschaftlich nutzbar sind.

7.1 Verfahren zur Zerstérung von Asbestfasern

Verfahren zur Faserzerstdrung beseitigen das Gefahrdungspotenzial der Asbestfasern und
ermaoglichen die Verwertung der dann asbestfreien Behandlungsrickstande. Grundsatzlich
sind chemische und thermische Verfahren zur Zerstérung der Asbestfasern moglich. Fur
derartige Anlagen gelten die Anforderungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(BImSchG).

7.1.1 Chemische Verfahren

Zur chemischen Behandlung asbesthaltiger Abfalle wird Gberwiegend Flusssaure eingesetzt,
wobei hach Neutralisation Kalziumfluorid, Metalloxide und Hydroxide sowie silikatische Ver-
bindungen als Rickstande anfallen. Als Verwertung der dann asbestfreien Behandlungs-
rickstande ist der Einsatz als Zuschlagstoff bei Zementbausteinen, als Flussmittel bei
Schmelzprozessen oder als Sekundarrohstoff fir die Flusssaureherstellung maglich.
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7.1.2 Thermische Verfahren

a. Warmebehandlung
Die asbesthaltigen Abfalle werden in Tunneléfen, Zement-Drehrohréfen oder
Haubenofen bei Temperaturen von > 1.100 °C und ausreichender Verweilzeit behan-
delt. Die Asbestmineralien werden dadurch in andere Mineralien wie Forsterit und
Olivin umgewandelt.

b. Verglasung
Asbesthaltige Abfélle werden bei Temperaturen von etwa 1.400 °C geschmolzen. Als
Produkt entsteht ein asbestfreies Glasgranulat.

c. Plasma - Schmelzverfahren
Asbesthaltige Abfélle werden im Plasma (z. B. Lichtbogen) geschmolzen. Als Produkt
entsteht ein asbestfreies mineralisches Schmelzgranulat.

7.2 Verfahren zur Verfestigung

Spritzasbest und Asbeststdube sind vor der Ablagerung mit geeigneten anorganischen Bin-
demitteln (Zement) vorzugsweise am Anfallort zu verfestigen. Ziel der Verfestigung ist es, die
Freisetzung der Asbestfasern wéahrend der Beférderung und beim Be- und Entladen sowie
bei der Ablagerung zu verhindern. Eine Verfestigung ersetzt nicht die Verpackung nach den
gefahrstoff- und gefahrgutrechtlichen Vorschriften.

Die Festkorper sollen eine Druckfestigkeit = 10 N/mm? zum Zeitpunkt des Abtransports errei-
chen.

7.3 Oberflachenbehandlung und Verpackung

Je nach Beschaffenheit der asbesthaltigen Abfalle (ausgenommen Spritzasbest und Asbest-
staube) sind unterschiedliche Methoden der Oberflachenbehandlung und der Verpackung er-
forderlich. Beispiele zum sachgerechten Einsatz der Oberflachenbehandlung und der Verpa-
ckung sind dem Anhang 1 zu entnehmen.

Die zur Oberflachenbehandlung verwendeten Mittel (Faserbindemittel, Putzverfestiger) sol-
len folgende Eigenschaften haben:

e gute Umweltvertraglichkeit,
o hohes Faserbindevermdgen,

o hohe Abriebfestigkeit.
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Eine Oberflachenbehandlung ersetzt nicht die Verpackung nach den gefahrstoff- und gefahr-
gutrechtlichen Vorschriften. Sie kann nur dazu dienen, eine sicherere Handhabung der Abfal-
le auf der Baustelle zu ermoglichen.

Es sollen insbesondere folgende Verpackungen verwendet werden:

o gut verschlieRbare Kunststoffgewebesacke unterschiedlicher Grofe (Big-Bags, Plat-
ten-Big-Bags) fur festgebundene asbesthaltige Abfalle,

» staubdichte, nach der Gefahrgutverordnung Stral3e, Eisenbahn und Binnenschiff-
fahrt (GGVSEB) bauartzugelassene Kunststoffgewebesacke unterschiedlicher Gro-
Re (Big-Bags, Platten-Big-Bags) fur schwachgebundene asbesthaltige Abfalle,

e einlagige PE-Kunststofffolien mit einer Mindestdicke von 0,4 mm; St63e sind zu
Uberlappen und zu verkleben, z. B. mit Klebeband. Diese Verpackung ist nur geeig-
net fir stapelbare Asbestzementplatten. Jeder Plattenstapel ist einzeln zu verpa-
cken. Es ist sicherzustellen, dass die Stapel mittels geeigneter Hebezeuge bzw. Ma-
schinen sachgerecht ver- und entladen werden kdénnen.

8 Abfall-, gefahrstoff- und gefahrgutrechtliche Hinweise zur Sammlung und Be-
forderung

Asbesthaltige Abfélle sind in geeigneten, sicher verschlieRbaren und gekennzeichneten Be-
héltnissen zu sammeln und zu beférdern. Das Be- und Entladen von Containern oder von
Transportfahrzeugen mit asbesthaltigen Abfallen ist sorgfaltig durchzufiihren. Die Abfalle
durfen weder geworfen noch geschiittet oder gekippt werden. Behaltnisse, die i.d.R. nur
durch Schittvorgénge zu entleeren sind (z. B. Absetzmulden) sind nur in Verbindung mit Big-
Bags mit tragféhigen Lastaufnahmemitteln geeignet, die ein Entladen mit Hebezeugen er-
moglichen.

Asbesthaltige Abfalle sind so zu sichern, dass wahrend der Beférderung und beim Be- und
Entladen keine Asbestfasern freigesetzt werden. Die Beférderung darf gemal3 der AbfAEV
nur von fachkundigen und zuverlassigen Personen durchgefiihrt werden. Die Fahrzeuge sind
nach 8§ 55 Abs. 1 KrWwG mit zwei Warntafeln mit der Aufschrift ,A“ zu kennzeichnen. Diese
Kennzeichnungspflicht entfallt fiir Sammler und Beférderer, die nicht gewerbsmafig, sondern
im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen Abfalle sammeln und beférdern.

Hinweise zur Wahl geeigneter Verpackungen werden in Kap. 7.3 und Anhang 1 gegeben.
Behaltnisse sowie sonstige Versandstiicke (z. B. palettierte Asbestzementprodukte), die as-
besthaltige Abfalle enthalten, sind nach den Vorschriften der GefStoffV in Verbindung mit der
TRGS 519 sowie den Vorgaben der GGVSEB und der ADR zu kennzeichnen. Auf diese
Vorschriften, die neben der Kennzeichnung auch die Beférderungsregelungen beinhalten,
wird im Rahmen dieser Vollzugshilfe nicht weiter eingegangen.
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Die Anlieferbedingungen der Entsorgungsanlage sind zu beachten.

9 Lagerung

Die Lagerung asbesthaltiger Abfalle bedarf in Abhangigkeit von der zu lagernden Abfallmen-
ge einer Genehmigung nach dem BImSchG oder nach dem Baurecht.

Die Lagerung hat geschuitzt vor Witterungseinflissen und mechanischen Beanspruchungen
in geeigneten und gekennzeichneten Behéltnissen zu erfolgen, so dass keine Asbestfasern
freigesetzt werden. Als geeignet sind die im Anhang 1 genannten Transportbehaltnisse in
Verbindung mit den in Kap. 7.3 genannten Verpackungen anzusehen. Vorhandene Verpa-
ckungen durfen nicht entfernt werden. Die Abfallannahme in das Lager darf nur durch fach-
oder sachkundiges Personal erfolgen.

Werden Kleinmengen asbesthaltiger Abfalle im Rahmen von ASI-Arbeiten im Sinne der
TRGS 519 von den Sanierungsfirmen oder Handwerksbetrieben auf dem eigenen Betriebs-
hof zu einer gréReren Transporteinheit zusammengestellt, so handelt es sich hier in der Re-
gel um eine Bereitstellung der asbesthaltigen Abfalle zur Abfuhr, die keiner immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung bedarf. Dies gilt auch fir die Kleinmengenannahme auf Be-
triebshoéfen und sonstigen vergleichbaren Einrichtungen der 6rE oder deren beauftragter Drit-
ter. Die Bereitstellung zur Abholung asbesthaltiger Abfélle hat so zu erfolgen, dass keine As-
bestfasern freigesetzt werden.

10 Behandlung

Die Behandlung asbesthaltiger Abfalle in Anlagen bedarf einer Genehmigung nach den Vor-
schriften des BImSchG. Emissionen an Asbestfasern missen nach dem Stand der Technik
so weit wie moglich begrenzt werden. Die Schadstoffe sind mdglichst an der Austritts- oder
Entstehungsstelle zu erfassen. Die Abluft ist zu reinigen und gefasst abzuleiten.

Das Leitungspersonal der Anlage muss zuverlassig sein und Uber die erforderliche Fachkun-
de verfligen. Die Abfallannahme und Behandlung darf nur durch sachkundiges Personal er-
folgen.

11 Ablagerung
11.1 Allgemeine Grundsatze

Die grundlegenden Anforderungen an die Ablagerung asbesthaltiger Abfalle ergeben sich
aus 8 6 Abs. 3i. V. m. Anhang 5 Nr. 4 Ziff. 2 und 3 der DepV.

Asbesthaltige Abfalle sind in einem gesonderten Teilabschnitt eines Deponieabschnitts oder
in einem eigenen Deponieabschnitt einer Deponie der Klasse I, Il, Ill oder einer Deponie der
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Klasse IV abzulagern. Voraussetzung fir die Ablagerung auf einer Deponie der Klassen | bis
Il ist, dass die Abfalle die Zuordnungskriterien der jeweiligen Deponieklasse einhalten.

Die Ablagerungsbereiche asbesthaltiger Abfélle sind im Abfallkataster nach Anhang 5
Nr. 1.3 DepV zu dokumentieren, um der eventuellen Freisetzung von Asbestfasern durch zu-
kunftige Baumaflinahmen entgegenwirken zu kénnen.

Die Ablagerung asbesthaltiger Abfélle in abfall- oder bergrechtlich dafiir zugelassenen Anla-
gen unter Tage entspricht ebenfalls dem Stand der Technik.

Abfélle, die asbesthaltige Abfalle oder Asbest enthalten, kénnen mit Zustimmung der zustan-
digen Behorde auch bei Uberschreitung einzelner Zuordnungswerte, insbesondere TOC und
Gluhverlust, auf einem gesonderten Teilabschnitt eines Deponieabschnitts der Klasse Il oder
Il abgelagert werden. Voraussetzung ist, dass
o die Abfalle aus Schadensféllen wie z.B. Branden oder Naturkatastrophen stammen
oder
¢ bei sonstigen Abféllen der Nachweis erbracht wird, dass eine Abtrennung der Asbest-
fasern bzw. der ashesthaltigen Teile nicht mdglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar
ist und kein anderes Entsorgungsverfahren zur Verfligung steht.
Soweit unter arbeitsschutzrechtlichen Gesichtspunkten mdglich, sollen organische, asbest-
freie Anteile separiert und gesondert entsorgt werden. (Siehe § 6 Absatz 6 Satz 1 und 2
DepV).

Der Deponiebetreiber hat der zustandigen Behdrde den Umgang mit asbesthaltigen Abfallen
gemal TRGS 519 anzuzeigen.

Der Einbau asbesthaltiger Abfélle auf3erhalb von Deponien (z. B. fur Gelandeauffillungen)
ist nicht zuldssig. Dies gilt auch fir den Einbau auRerhalb der gesonderten Teil- bzw. Depo-
nieabschnitte, z. B. als Deponieersatzbaustoff zur Profilierung von Deponien, vgl. 8 14 Abs. 2
Nr. 1 DepV.

11.2 Personal und technische Ausristung

Das verantwortliche Leitungspersonal der Deponien muss Uber Zuverlassigkeit und Fach-
kunde verfugen (siehe Kap. 3).

Fur Tatigkeiten mit asbesthaltigen Abféllen darf nur sachkundiges Personal eingesetzt wer-
den, das geschult und anhand einer Betriebsanweisung nach 8§ 14 GefStoffV unterwiesen ist
und weitergebildet wird.
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Der Deponiebetreiber hat fir das Personal Schutzkleidung und Atemschutzmasken (Filterge-
rate mit Partikelfilter der Klasse P 2) zur Verfigung zu stellen. Diese sind in gebrauchsfahi-
gem, hygienisch einwandfreien Zustand zu halten.

Schutzkleidung und Atemschutzmasken mussen getragen werden, wenn beim Entladen der
Verdacht auf UnregelmaRigkeiten besteht, die zur Freisetzung von Asbestfasern filhren
konnten (z. B. bei nicht verfestigten schwach gebundenen Asbestabfallen oder beschadigten
Verpackungen). Im Normalfall ist das Anlegen von Schutzkleidung und Atemschutzmasken
nicht erforderlich.

Ein bauartgepruifter Industriestaubsauger der Staubklasse H ist zur Reinigung kontaminierter
Kleidung und kontaminierter Geréte bereitzustellen.

Fur das Entladen und den Einbau mussen spezielle Arbeitsmaschinen wie mit
Entladevorrichtungen ausgestattete Radlader vorhanden sein. Arbeitsmaschinen missen mit
Uberdruckkabinen ausgestattet sein.

Fur das Entladen und den Einbau der Abfélle sind Spriheinrichtungen fur Wasser oder Mittel
zur Oberflachenbehandlung nach Kap. 7.3 vorzuhalten.

11.3 Abfallannahme und Deponiebetrieb

Es dirfen nur asbesthaltige Abfélle angeliefert werden, die so verpackt sind, dass beim Ent-
laden und beim Einbau der Abfalle keine Asbestfasern freigesetzt werden. Auf der Deponie

sind sie vorsichtig abzuladen. Die Abfalle durfen nicht geworfen, geschittet oder abgekippt

werden.

Die Ablagerung hat in verpacktem Zustand zu erfolgen. Abweichungen hiervon sind mit den
zustandigen Abfall-, Gefahrstoff- und Gefahrgutbehdrden abzustimmen. Fir die
Entladevorgange auf einer Deponie sind stets die Vorgaben des Gefahrstoff- und Gefahrgut-
rechts zu beachten.

Nicht ordnungsgemal’ verpackte asbesthaltige Abfélle sollen nicht zuriickgewiesen werden.
Dafir ist ein Zwischenlagerbereich vorzuhalten. Ggf. ist eine Verpackung oder Behandlung
nach Kap. 7.3 auf Kosten des Anlieferers vom Deponiebetreiber zu veranlassen. Auf eine
nachtragliche Verpackung bereits angelieferter asbesthaltiger Abfalle kann dann verzichtet
werden, wenn diese zu einer unvermeidbaren umweltbeeintrdchtigenden Freisetzung von
Asbestfasern fiihren wiirde. Der Deponiebetreiber hat bei nicht ausreichend verpackten Ab-
fallen zur Verhinderung einer Faserausbreitung diese feucht zu halten oder zu besprengen,
bis diese eingebaut und abgedeckt sind.

In begriindeten Einzelfallen (z. B. bei Schadensféllen oder grobstlickigen Stral3enoberbela-
gen, bei deren Herstellung Asbest gezielt eingesetzt wurde und bei denen die Fasern fest
gebunden sind) kann die Anlieferung in Abrollcontainern, die mit einem Container Big-Bag
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ausgekleidet sind, erfolgen. Das Abladen kann dann durch herausgleiten lassen, direkt an
der Ablagerungsstelle stattfinden, so dass ein nachtragliches Versetzen nicht erfolgen muss.
Im Rahmen der Deponieeingangskontrolle kdnnen im Einzelfall Kontrollen der Inhalte von
Big-Bags oder anderer Verpackungen erforderlich werden. Dabei sind die Bestimmungen der
TRGS 519 zu beachten.

Vor jeder Verdichtung oder Befahrung sind asbesthaltige Abfélle mit geeignetem Material
abzudecken. Die Abdeckung ist so herzustellen, dass der asbesthaltige Abfall beim Uberfah-
ren und Verdichten diese nicht durchdringen kann (je nach Uberfahrgerat mind. 25 cm). Das
Abdeckmaterial ist in ausreichender Menge vorzuhalten und darf nicht spitz oder scharfkan-
tig sein, um ein Aufreif3en der Big-Bags zu verhindern. Verpackt angelieferte Abfélle sind
wochentlich abzudecken. Nicht ausreichend verpackte Abfélle sind arbeitstaglich abzude-
cken.

Die Abfalle sind auf moglichst kleiner Flache hohlraumarm einzubauen. Der Abstand zu
Schachten und Bauwerken auf der Deponie sollte mind. 2,50 Meter betragen. Die gesonder-
ten Abschnitte sollten sich moglichst nicht tGber Sickerwasser- oder Gasleitungen befinden.
Auf das Deponiebasisabdichtungssystem dirfen keine Abfélle aufgebracht werden, die die
Abdichtung beschadigen kdnnten. Erforderlichenfalls ist eine Schutzschicht aus geeignetem
Material aufzubringen.

GrolRformatige Rohre und Schéachte aus dem Tiefbau sind ggf. vor dem Abtransport von der
Anfallstelle fur die Ablagerung vorzubereiten. Sie kénnen in geeigneter Weise (unter Verhin-
derung der Freisetzung von Asbestfasern) zu gré3eren Stlicken zerbrochen werden, um ei-
nen hohlraumarmen Einbau zu erméglichen (siehe dazu auch die IFA? Arbeitsverfahren®).
Sie kénnen z.B. auf der Baustelle im erdfeuchten Zustand, nach Erdiberdeckung und unter
Wasserbespriihung z. B. mit der Baggerschaufel zerdriickt werden.

Groliformatige Asbestzement- und Leichtbauplatten dirfen vor der Ablagerung nicht zerklei-
nert werden.

In der erforderlichen Betriebsordnung fur Deponien und in dem zu fiihrenden Betriebshand-
buch sind die Regelungen dieser Vollzugshilfe zu berticksichtigen. In Anhang 2 werden er-
ganzende Hinweise zu der nach § 14 GefStoffV erforderlichen Betriebsanweisung fur den
Umgang mit asbesthaltigen Abfallen auf Deponien gegeben.

2 |nstitut fur Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)
% www.arbeitssicherheit.de, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) — Information 201 - 012
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12 Regelungen und Hinweise (Stand: Mai 2015)

12.1 Recht der Europdaischen Union

Richtlinie 2008/98/EG des Européaischen Parlaments und des Rates vom 19. November
2008 Uber Abfalle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABI. L 312 vom 22.11.2008,
S. 3), zuletzt geé&ndert durch Verordnung (EU) 1357/2014 vom 18.12.2014 (ABI. L 368 vom
19.12.2014, S. 89)

Entscheidung 2003/33/EG des Rates vom 19. Dezember 2002 zur Festlegung von Kriterien
und Verfahren fur die Annahme von Abféllen auf Abfalldeponien gemaf Artikel 16 und An-
hang Il der Richtlinie 1999/31/EG (ABI. L 11 vom 16.01.2003, S. 27)

Richtlinie 87/217/EWG des Rates vom 19. Marz 1987 zur Verhitung und Verringerung der
Umweltverschmutzung durch Asbest (ABI. L 85 vom 28.03.1987, S. 40), zuletzt geandert
durch VO (EG) Nr. 807/2003 vom 14. April 2003 (ABI. L 122 vom 16.05.2003, S. 36)

Entscheidung 2000/532/EG der Kommission vom 3. Mai 2000 (ber ein Abfallverzeichnis
gemal Artikel 1 Buchstabe a der Richtlinie 75/442/EWG des Rates Uber Abfélle und der
Entscheidung 94/904/EG des Rates Uber ein Verzeichnis gefahrlicher Abfalle im Sinne von
Artikel 1 Absatz 4 der Richtlinie 91/689/ EWG Uber gefahrliche Abfalle (ABI. L 226 vom
06.09.2000, S. 3), zuletzt gedndert durch Beschluss der Kommission 2014/955/EU vom
18.12.2014 (ABI. L 370 vom 30.12.2014, S. 44)

Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni
2006 uber die Verbringung von Abféllen (ABI. EU L 190 vom 12.07.2006, S. 1), zuletzt gean-
dert durch Verordnung (EU) Nr. 1234/2014 vom 18. November 2014 (ABI. L 332vom
19.11.2014 S. 15)

Europaisches Ubereinkommen uiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
der Stral3e (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road - ADR) vom 30. September 1957 (BGBI. 1l 1969 S. 1489), zuletzt geandert durch
24. ADR-Anderungsverordnung vom 09. Marz 2015 (BGBI. Il S. 350).

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Européischen Parlaments und des Rates vom 16. De-
zember 2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemi-
schen, zur Anderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur
Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABI. L 353 vom 23.12.2008, S. 1. zuletzt ge-
andert durch VO (EU) Nr. 286/2011 vom 10. Méarz 2011 (ABI. L 83 vom 30.3.2011, S. 1)).

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschréankung chemischer
Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europaischen Chemikalienagentur, zur Anderung der
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Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der
Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie
der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission (ABI.
L 396 vom 30.12.2006), zuletzt geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 2. Méarz 2015
(ABI. L 58, S. 43)

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des europdischen Parlaments und des Rates vom 29. April
2004 uber persistente organische Schadstoffe und zur Anderung der Richtlinie 79/117/EWG
(ABI. L 158 vom 30.04.2004, S. 7), zuletzt geandert durch Verordnung (EU) 1342/2014 vom
17.12.2014 (ABI. L 363 vom 18.12.2014, S. 67)

12.2 Nationales Recht

12.2.1 Abfallrecht

Gesetz zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertraglichen Bewirt-
schaftung von Abfallen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrwWG) vom 24. Februar 2012(BGBI. | S.
212), zuletzt geandert durch § 44 Absatz 4 des Gesetzes vom 22. Mai 2013 (BGBI. | S.
1324)

Gesetz zur Ausfilhrung der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 14. Juni 2006 Uber die Verbringung von Abfallen und des Basler
Ubereinkommens vom 22. Marz 1989 lber die Kontrolle der grenziiberschreitenden Verbrin-
gung gefahrlicher Abfalle und ihrer Entsorgung (Abfallverbringungsgesetz —AbfVerbrG) vom
19. Juli 2007 (BGBI. I S. 1462) zuletzt geandert durch Artikel 4 Absatz 34 des Gesetzes vom
7. August 2013 (BGBI. | S. 3154)

Verordnung Uber das Anzeige- und Erlaubnisverfahren fir Sammler, Beforderer, Handler
und Makler von Abféllen (Anzeige- und Erlaubnisverordnung — AbfAEV) vom 5. Dezember
2013 (BGBI. | S. 4043)

Verordnung Uber die Nachweisfiihrung bei der Entsorgung von Abfallen (Nachweisverord-
nung — NachwV) vom 20. Oktober 2006 (BGBI. | S. 2298), zuletzt gedndert durch Art. 4 der
Verordnung vom 5. Dezember 2013 (BGBI. | S. 4043)

Verordnung Uber das Européische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV)
vom 10. Dezember 2001 (BGBI. | S. 3379), zuletzt ge&ndert durch Art. 5 Abs. 22 des Geset-
zes vom 24. Februar 2012 (BGBI. 1 S. 212)

Verordnung Uber Entsorgungsfachbetriebe (Entsorgungsfachbetriebeverordnung - EfbV)
vom 10. September 1996 (BGBI. | S. 142), zuletzt geédndert durch Art. 2 der Verordnung vom
5. Dezember 2013 (BGBI. | S. 4043)
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Verordnung tber Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV) vom 27. April
2009 (BGBI. I S. 900), zuletzt geandert durch Artikel 7 der Verordnung vom 2. Mai 2013
(BGBI. I S. 973)

Gesetz uber das Inverkehrbringen, die Rucknahme und die umweltvertragliche Entsorgung
von Elektro- und Elektronikgeraten (Elektro- und Elektronikgerategesetz - ElektroG) vom

16. Méarz 2005 (BGBI. | S. 762) zuletzt geandert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 20. Sep-
tember 2013 (BGBI. | S. 3642)

Mitteilung der LAGA 31: Anforderungen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-
Altgeraten vom 24. Marz 2004 in der jeweils gliltigen Fassung (derzeitiger Uberarbeitungs-
stand September 2009 (Altgerate-Merkblatt)

Rechtliche Regelungen der Bundeslander
12.2.2 Immissionsschutzrecht

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Ge-
rausche, Erschitterungen und &hnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz -
BImSchG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274), zuletzt
geadndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBI. | Nr. 53, S. 1740)

Vierte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung
Uiber genehmigungsbedurftige Anlagen - 4. BImSchV) vom 02. Mai 2013 (BGBI. | S. 973), zu-
letzt geandert durch Verordnung vom 28. April 2015 (BGBI. | Nr. 17, S. 670)

Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft) vom 24. Juli 2002 (GMBI. S. 511)

12.2.3 Chemikalienrecht

Gesetz zum Schutz vor gefahrlichen Stoffen (Chemikaliengesetz - ChemG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 28. August 2013 (BGBI. | S. 3498, 3991), zuletzt ge&ndert durch
Art. 1 der Verordnung vom 20.Juni 2014 (BGBI. | S. 824)

Verordnung uber Verbote und Beschrénkungen des Inverkehrbringens gefahrlicher Stoffe,
Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz (Chemikalien-
Verbotsverordnung - ChemVerbotsV) in der Fassung vom 13. Juni 2003 (BGBI. | S. 867), zu-
letzt geandert am 24. Februar 2012 (BGBI. | S. 212)

Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung — GefStoffV) vom 26. No-
vember 2010 (BGBI. | S. 1643,), zuletzt ge&ndert durch Art. 2 der Verordnung vom 03. Feb-
ruar 2015 (BGBI. | S. 49)
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Technische Regeln fur Gefahrstoffe (TRGS) 519 Asbest - Abbruch-, Sanierungs- oder
Instandhaltungsarbeiten, Ausgabe: Ausgabe: Januar 2014 (GMBI 2014 S. 164-201 vom
20.03.2014 [Nr. 8/9], zuletzt geandert und erganzt gemafl GMBI 2015 S. 136-137 v. 2.3.2015
[Nr. 7])

12.2.4 Baurecht

Bauordnungen der Lander
Sonstige baurechtliche Vorschriften der Lander

Richtlinien fur die Bewertung und Sanierung schwach gebundener Asbestprodukte in Ge-
bauden (Asbest-Richtlinie);

z. B. Baden-Wirttemberg: Fassung vom Januar 1996 (GABI. 1997 S. 226), zuletzt geédndert
durch Bekanntmachung des Ministeriums fir Umwelt, Klima und Energiewirtschaft im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium flir Verkehr und Infrastruktur tiber die Liste der Technischen
Baubestimmungen (LTB) vom 14. November 2014 (GABI. 2014 S. 738) oder

Amtsblatter der anderen Bundeslander.

12.2.5 Gefahrgutrecht

Gesetz Uber die Beférderung geféahrlicher Giter (Gefahrgutbeférderungsgesetz - GGBefG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 07. Juli 2009 (BGBI. | S. 1774, 3975), zuletzt gean-
dert durch Art. 2 Abs. 148 des Gesetzes vom 07. August 2013 (BGBI. | S. 3154)

Verordnung Uber die innerstaatliche und grenziberschreitende Beférderung gefahrlicher Gi-
ter auf der Stral3e, mit Eisenbahnen und auf Binnengewassern (Gefahrgutverordnung Stra-
3e, Eisenbahn und Binnenschifffahrt —- GGVSEB), in der Fassung vom 30. Marz 2015 (BGBI.
| S. 366 f)

12.2.6 Wasserrecht

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt gedndert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 15. November 2014 (BGBI. | S. 1724)

Verordnung Uber Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewasser
(Abwasserverordnung — AbwV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2004
(BGBI. I S. 1108, ber. S. 2625), zuletzt geandert durch Art. 1 der Verordnung vom 02. Sep-
tember 2014 (BGBI. | S. 1474)
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12.2.7 Sonstiges

Merkblatt ,Asbest in alten Speicherheizgeraten vom Mai 2004, erstellt u.a. vom Zentralver-
band der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V. — ZVEI, VWEW Energieverlag GmbH,
Frankfurt., Bezugsquelle www.energie-fachmedien.de/

Merkblatt ,Asbest in Elektro-Speicherheizgeraten von Firmen der ehemaligen DDR®, Stand
April 2009, erstellt im Auftrag des Sozialministeriums des Landes Mecklenburg-Vorpommern,
Bezugsquelle:

http://www.lagus.mv-

regie-

rung.de/cms2/LAGuUS _prod/LAGuS/de/atv/Stoffliche Gefaehrdungen/Gefahrstoffe Chemik
alienrecht/index.jsp

Hinweise des Bayrischen Landesamtes fur Umwelt

Anwendung des ElektroG flir Nachtspeicherheizgerate — Hinweise fiir 6ffentlich-rechtliche
Entsorgungstrager zur Sammlung und Entsorgung von Nachtspeicherheizgeraten,
Bezugsquell:

http://www.bestellen.bayern.de/shoplink/Ifu_abfall 00188.htm

Unfallverhitungsvorschriften der gesetzlichen Unfallversicherungstrager


http://www.lagus.mv-regierung.de/cms2/LAGuS_prod/LAGuS/de/atv/Stoffliche_Gefaehrdungen/Gefahrstoffe__Chemikalienrecht/index.jsp
http://www.lagus.mv-regierung.de/cms2/LAGuS_prod/LAGuS/de/atv/Stoffliche_Gefaehrdungen/Gefahrstoffe__Chemikalienrecht/index.jsp
http://www.lagus.mv-regierung.de/cms2/LAGuS_prod/LAGuS/de/atv/Stoffliche_Gefaehrdungen/Gefahrstoffe__Chemikalienrecht/index.jsp
http://www.lagus.mv-regierung.de/cms2/LAGuS_prod/LAGuS/de/atv/Stoffliche_Gefaehrdungen/Gefahrstoffe__Chemikalienrecht/index.jsp
http://www.bestellen.bayern.de/shoplink/lfu_abfall_00188.htm
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Zuordnung asbesthaltiger Abfalle zu Abfallschlisseln Anhang 1
Behandlungs-, Beforderungs- und Entsorgungshinweise

Anhang 1 gibt einen tabellarischen Uberblick tiber die Zuordnung der verschiedenen Ab-
falle zu den verfligbaren Abfallschlisseln (gemaR AVV) und beispielhaft kurz gefasste
Hinweise zur Behandlung, zur Beforderung und zur Entsorgung der Abfélle wieder.

Die Tabelle ist nicht abschlielRend, insbesondere bei den gereinigten Abfallen aus der
Asbestsanierung.

Asbesthaltige Abfalle

Abfallschlissel Abfallbezeichnung nach AVV

06 07 01* asbesthaltige Abfélle aus der Elektrolyse

06 13 04* Abfalle aus der Asbestverarbeitung1

10 13 09* asbesthaltige Abfalle aus der Herstellung von Asbestzement®

1501 11* Verpackungen aus Metall, die eine geféhrliche feste porose Matrix (z. B.
Asbest) enthalten, einschliel3lich geleerte Druckbehéltnisse

15 02 02* Aufsaug- und Filtermaterialien (einschlieRlich Offilter a. n. g.), Wischtii-
cher und Schutzkleidung, die durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind.

16 01 11* asbesthaltige Bremsbelage

16 02 12* Gebrauchte Geréte, die freies Asbest enthalten

16 02 15* aus gebrauchten Geraten entfernte gefahrliche Bestandteile®

17 06 01* Dammmaterial, das Asbest enthalt

17 06 05* asbesthaltige Baustoffe

Nach der Reinigung asbestfreie Abfélle

Am Anfallort von Asbest gereinigte Abfélle sind entsprechenden Abfallschliisseln der
AVV Kapitel 16 und 17 zuzuordnen. Weiterhin kénnen folgende Abfallarten in Frage
kommen.

Abfallschlissel Abfallbezeichnung nach AVV

1502 03 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtiicher und Schutzkleidung, mit
Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen

191204 Kunststoff und Gummi

191207 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fallt

191208 Textilien
Sonstige Abfélle (einschl. Materialmischungen) aus der mechanischen

191212 Behandlung von Abféllen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11
fallen

! Entfallt, da in Deutschland die Herstellung und Verarbeitung von Asbest verboten ist.
% mit Anmerkung ,asbesthaltig*
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Asbesthaltige Abfalle sind in der Regel durch deponieren zu beseitigen. Nach DepV dirfen nur
vorbehandelte, mineralisierte oder mineralische Abfalle abgelagert werden.

Fir die Ablagerung von Abféllen mit erhdhten organischen Anteilen ist im jeweiligen Einzelfall ei-
ne Zustimmung der zustandigen Behdorde einzuholen.

Art des Ab-
falls/Abfall-
schlissel

Abfélle (Beispiele)

Behandlung / Beforderung
(Beispiele)

Entsorgungshinweise

Fest gebund

ene, Uberwiegend anorganische asbesthaltige Abfélle

17 06 05*

asbesthaltige Baustoffe

Asbest-
zement-
erzeug-
nisse

grof3formatige Plat-
ten, eben oder ge-
wellt

kleinformatige Fas-
saden- und Dachplat-
ten

Asbestzementbruch-
stlicke

Gebrauchsartikel wie
Pflanzschalen,
Ascher, Blumenkas-
ten

Rohre aus dem
Hoch- und Tiefbau

Stapelbare Platten mit ent-
spanntem Wasser befeuchten
oder mit Faserbindemittel be-
spruhen, palettieren, Platten-
stapel in einlagige Folie ein-
schlagen oder in Big-Bags bzw.
Platten-Big-Bags verpacken,
Plattenstapel sichern;

nicht stapelbaren Bruch in ge-
eigneten verschliel3baren Be-
héltnissen (z. B. ausreichend
festen Kunststoffsdcken wie
Big-Bags) sammeln;

Rohre und Schéachte aus dem
Tiefbau in geeigneter Weise fiir
die Ablagerung vorbereiten
(vorsichtig zerkleinern, siehe
auch TRGS 519 Nr. 16.2
Abs. 6);

weitere Behandlung und Ver-
packung wie oben;

Fest gebundene oder
verfestigte asbesthal-
tige Abfélle kdnnen
nach § 6 Abs. 3

i. V. m. Anhang 5

Nr. 4 Ziff. 2 und 3
DepV in einem ge-
sonderten Teilab-
schnitt eines Depo-
nieabschnittes oder in
einem eigenen Depo-
nieabschnitt der Klas-
se |, Il oder Ill abge-
lagert werden.

Abfalle nicht abkip-
pen; Sécke nicht wer-
fen oder schitten;

Absetzmulden sind
nur in Verbindung mit
Big-Bags mit tragféhi-
gen Lastaufnahme-
mitteln verwendbar;

Annahme von Klein-
mengen an speziellen
Annahmestellen.

sonstige
asbesthalti-
ge Bau- und
Abbruchab-
falle

(Industrie-) Estriche
StralBenaufbruch aus
Kreuzungen
Asphaltdichtungen
(Wasserbau)
Fugenkitte

(z. B. Morinol)

Abfélle in geeigneten ver-
schlieBbaren Behdltnissen (z. B.
ausreichend festen Kunststoff-
sacken wie Big-Bags) sammeln;

Ablagerung auf De-
ponien (siehe oben
bei AS 17 06 05*)
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Art des Ab-
falls/Abfall-
schlissel

Abfalle (Beispiele)

Behandlung / Beférderung
(Beispiele)

Entsorgungshinweise

Schwach gebundene asbesthaltige Abfélle

17 06 01*

Dammmaterial, das Asbest enthéalt

Spritzasbest

- Spritzasbest aus der

Gebéaude- und Anla-
gensanierung

Verfestigung vorzugsweise am
Anfallort mit hydraulischen oder
anderen geeigneten Bindemit-
teln und in einlagige Folie ein-
schlagen;

ggf. Behandlung mit Verfahren
zur Faserzerstorung;
Beforderung zur Behandlungs-
anlage im Saugfahrzeug oder
verpackt in bauartgepriften
Verpackungen nach GGVSEB

Ablagerung auf De-
ponien (siehe oben)
bzw. nach Faserzer-
stérung Entsorgung
als asbestfreier Abfall

Asbesthalti-
ge Staube,
Asbest-
staube

Staube aus Filteran-
lagen

Schwach gebundene
asbesthaltige Mate-
rialien aus Geraten
und Bauteilen

Verfestigung vorzugsweise am
Anfallort mit hydraulischen oder
anderen geeigneten Bindemit-
teln und in einlagige Folie ein-
schlagen; ggf. Behandlung mit
Verfahren zur Faserzerstoérung;
Befdrderung zur Behandlungs-
anlage im Saugfahrzeug oder
verpackt in bauartgepriften
Verpackungen nach GGVSEB.

Ablagerung auf De-
ponien (siehe oben)
bzw. nach Faserzer-
stoérung Entsorgung
als asbestfreier Abfall

Asbesthalti-
ge Textilien
und
Filterma-
terialien
sowie sons-
tige
schwach
gebundene
asbesthalti-
ge Abfalle

Schnire, Bander,
Schlauche, Gewebe,
Hitzeschutzkleidung
Asbestplatten, Dich-
tungen
Asbestpappen, As-
bestpapiere

Asbesthalti-
ge bauche-
mische
Produkte

Flachenkitte, Spach-
tel- und
Vergussmassen
Dichtungsmassen,
Formmassen
Klebstoffe, Farben

gof. anfeuchten bzw. Oberfla-
chenbehandlung (Faserbinde-
mittel 0. &.);

in bauartgepriften Verpackun-
gen nach GGVSEB sammeln

und beférdern;

Ablagerung auf De-
ponien (siehe oben)

Ablagerung auf De-
ponien (siehe oben
bei AS 17 06 05%).
Bei erhdhtem
Organikgehalt Zu-
stimmung der zustan-
digen Behdrde einho-
len.
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Art des Ab-
falls/Abfall-
schlissel

Abfalle (Beispiele)

Behandlung / Beférderung
(Beispiele)

Entsorgungshinweise

Schwach gebundene asbesthaltige Abfélle

Sonstige Ablagerung auf De-
asbesthalti- - FuRbodenbelage ggf. anfeuchten bzw. Oberfla- ponien (siehe oben
ge Abfalle (Floor-Flex) chenbehandlung (Faserbinde- bei AS 17 06 05%).
mit Gber- - saurebestandige Be- mittel 0. &.); Bei erhdhtem
wiegend or- halter in bauartgepriften Verpackun- Organikgehalt Zu-
ganischem - Dachpappen gen nach GGVSEB sammeln stimmung der zustan-
Anteil und beférdern; digen Behdrde einho-
len.
17 06 05* asbesthaltige Baustoffe
Oberflachenbehandlung (Rest-
faserbindemittel o. &.) von Plat-
. tenoberflachen und Bruchkan-
- Sokalt- ten, ggf. zusatzlich Kanten
Asbesthalti- Leichtbauplatte » 9gt- . o
. . schutz anbringen und mit Folie
ge Leicht- - Neptunit Feuer- .
. umkleiden; nach Behandlung
bau-, Feu- schutz- und Leicht- : Ablagerung auf De-
Platten in nach GGVSEB bau- . .
erschutz- bauplatte artaenriifien Platten-Big-Bads ponien (siehe oben
und Brand- - Baufatherm- d p . g-tag bei AS 17 06 05%)
palettieren, nicht stapelbaren
schutz- Brandschutzplatte . .
Bruch in bauartgepruften Ver-
platten - Promabest-
Brandschutzplatte packungen nach GGVSEB
P (z. B. Big-Bags) sammeln und
beférdern.
Art des Ab- -
falls/Abfall- Abfélle (Beispiele) Behandlung J Beforderung Entsorgungshinweise
schlissel (BB

Asbesthaltige Gerate und Bauteile

06 07 01* asbesthaltige Abfélle aus der Elektrolyse

gof. anfeuchten bzw. Oberfla-
Asbesthal- . . chenbeh?ndlung (Faserbinde-
. . - Filter, Diaphragmen mittel 0. &.); Ablagerung auf De-
tige Abfélle . . . . .
aus der (nur noch bei Chlo- in bauartgepriften Verpackun- ponien (siehe oben

ralkalielektrolyse) gen nach GGVSEB sammeln bei AS 17 06 05%)

Elektrolyse

und befordern;
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Art des Ab-
falls/Abfall-
schlissel

Abfalle (Beispiele)

Behandlung / Beférderung
(Beispiele)

Entsorgungshinweise

Asbesthaltige Gerate und Bauteile

Verpackungen aus Metall, die eine geféhrliche feste porése Matrix (z. B. Asbest)

1501 11* i . :
enthalten, einschlie3lich geleerte Druckbehéaltnisse
Bauteile in Abhangig-
Soweit wirtschaftlich vertretbar, keit von der erzielten
Ausbau asbesthaltiger Materia- Reinigungsleistung
Asbesthal- lien in zugelassenen Anlagen, der Verwertung oder
. - Spraydosen .
tige Verpa- ggof. auch am Aufstellungsort; der Beseitigung zu-
N - Acetylen-Druckgas- S .
ckungen fir flaschen asbestbehaftete Bauteile sind fuhren.
Gase und ) ZU reinigen.
R - nicht entleerte Fass-
Flissigkei- ebinde Behandlung ausgebauter as- Ablagerung asbest-
ten g besthaltiger Materialien ent- haltiger Materialien
sprechend Abfallschliissel auf Deponien (siehe
17 06 01* oben bei
AS 17 06 05%)
16 01 11* asbesthaltige Bremsbelage
Oberflachenbehandlung (Faser-
bindemittel 0. &.) oder mit ent-
spanntem Wasser befeuchten
und Verpackung in geeigneten
- Bremsbelage fur verschlieRbaren Behdltnissen
Asbesthal- g ) Ablagerung auf De-
. . Fahrzeuge und In- (z. B. ausreichend festen Kunst- . .
tige Reib- . . - ponien (siehe oben
. dustrieanwendungen stoffséacken wie Big-Bags); Be- .
belage ,, . . . bei AS 17 06 05*)
- Kupplungsbelage férderung mindestens in be-
deckten Fahrzeugen oder in
Containern;
Ladung gegen Verrutschen si-
chern.
16 02 12* Gebrauchte Geréte, die freies Asbest enthalten

- Elektro-
Speicherheizgerate

- Elektr. Schalterein-
richtungen

- Heizkessel

- Trocken-, Harte- und
Gluhofen

- Kleingeréate

Ausbau asbesthaltiger Materia-
lien in zugelassenen Zerle-
gungsanlagen, ggf. auch am
Aufstellungsort. Asbestbehaftete
Bauteile sind zu reinigen; Gera-
te fur die Beférderung zur Zer-
legungsanlage staubdicht ver-
packen, falls erforderlich (z. B.
Abkleben von Liftungséffnun-
gen bei Elektro-
Speicherheizgeraten);
Behandlung ausgebauter as-
besthaltiger Materialien ent-
sprechend Abfallschlissel

17 06 01*;

Beforderung mindestens in be-
deckten Fahrzeugen oder in

Bauteile in Abhangig-
keit von der erzielten
Reinigungsleistung
der Verwertung oder
der Beseitigung zu-
fahren;

Ablagerung asbest-
haltiger Materialien

auf Deponien (siehe
oben bei

AS 17 06 05%)

Annahme von Klein-
geréaten (Haartrock-
ner, Toaster usw.) an
spezielle Annahme-
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Art des Ab-
falls/Abfall-
schlissel

Abfalle (Beispiele)

Behandlung / Beférderung
(Beispiele)

Entsorgungshinweise

Asbesthaltige Gerate und Bauteile

Containern, Ladung gegen Ver-
rutschen sichern.

stellen der 6ffentlich-
rechtlichen Entsor-

gungstrager.

Art des Ab-
falls/Abfall-
schlissel

Abfalle (Beispiele)

Behandlung / Beférderung
(Beispiele)

Entsorgungshinweise

Asbesthaltige Gerate und Bauteile

17 06 05* Asbesthaltige Baustoffe
Soweit wirtschaftlich vertretbar, L .
. . Bauteile in Abhangig-
Ausbau asbesthaltiger Materia- ) .
Lo keit von der erzielten
lien in zugelassenen Anlagen, . :
Reinigungsleistung
ggf. auch am Aufstellungsort;
L der Verwertung oder
- Brandschutzklappen asbestbehaftete Bauteile sind .
. - der Beseitigung zu-
- Brandschutztiiren Zu reinigen. .
e N fuhren.
und —tore Bauteile fir die Beforderung zur
- Rohrflansche Zerlegungsanlage staubdicht
. gring d . Ablagerung asbest-
- Rohrventile verpacken, falls erforderlich; . .
haltiger Materialien
Behandlung ausgebauter as- . .
. o auf Deponien (siehe
besthaltiger Materialien ent- .
. oben bei
sprechend Abfallschliissel AS 17 06 05¥)
17 06 01%;
Art des Ab- .
falls/Abfall- Abfélle (Beispiele) Behandlung_ / E_>eforderung Entsorgungshinweise
schlissel (Bl

Abfalle aus der Asbestverarbeitung

06 13 04*

Abfélle aus der Asbestverarbeitung

- bei ASI-Arbeiten an-
fallende Schlamme
und sonstige Abfélle
aus (stillgelegten)
Standorten und Anla-
gen zur Verarbeitung
von Asbestzement

wie bei 17 06 01*

Ablagerung auf De-
ponien (siehe oben
bei AS 17 06 05*).
Bei erhdhtem
Organikgehalt Zu-
stimmung der zustan-
digen Behdrde einho-
len.
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Art des Ab-
falls/Abfall-
schlissel

Abfélle (Beispiele)

Behandlung / Beforderung
(Beispiele)

Entsorgungshinweise

Sonstige Abfélle aus der Asbestsanierung

Aufsaug- und Filtermaterialien (einschlieRlich Olfilter a. n. g.), Wischtiicher und

15 02 02* ) . . o .
Schutzkleidung, die durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind
Ablagerung asbest-
haltiger Materialien
auf Deponien (siehe
Kleidung, oben bei
Schutzan- . . - . . AS 17 06 05*
C utzan - Arbeitsschutzkleidung | Wenn Reinigung nicht mdglich N )
zlige Wegen erhdhtem
Organikgehalt Zu-
stimmung der zustan-
digen Behdrde einho-
len.
1502 03 Aufsaug- und Filtermaterialien (einschlieRlich Olfilter a. n. g.), Wischtiicher und
Schutzkleidung, mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen
Reinigung z. B. absaugen mit
bauartgepriftem Industrie-
- staubsauger der Staubklasse . .
Gereinigte . . N . Vorzugsweise thermi-
. - Arbeitsschutzkleidung | H, glatte Fl&chen feucht abwi-
Kleidung . . . sche Behandlung.
schen mit dem Ziel der Weiter-
verwendung oder Entsorgung
als asbestfreier Abfall.
191208 Textilien
Reinigung z. B. absaugen mit
bauartgepriftem Industrie-
ini ki
Gere|_n|gte - Teppichbdden, Texti- staubsaugeﬂr der Staub assg Vorzugsweise thermi-
Teppiche, lien H, glatte Flachen feucht abwi- sche Behandlun
Mobel etc. schen mit dem Ziel der Weiter- g
verwendung oder Entsorgung
als asbestfreier Abfall.
191204 Kunststoff und Gummi
Reinigung z. B. absaugen mit
. bauartgepruftem Industrie-
- Abdeckfolien,
- . staubsauger der Staubklasse . .
Gereinigte - Absperrfolien aus R . Vorzugsweise thermi-
. . H, glatte Flachen feucht abwi-
Folien dem SW-Bereich . . . sche Behandlung.
schen mit dem Ziel der Weiter-
verwendung oder Entsorgung
als asbestfreier Abfall.
200301 Gemischte Siedlungsabfalle

- Konstruktionsteile,
- Befestigungsmittel,
Kleinteile

Reinigung z. B. absaugen mit
bauartgepruftem Industrie-

staubsauger der Staubklasse
H, glatte Flachen feucht abwi-

Vorzugsweise thermi-
sche Behandlung.
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Art des Ab- .
falls/Abfall- Abfalle (Beispiele) Behandltjggé I?glfg)rderung Entsorgungshinweise
schlissel P

Sonstige Abfalle aus der Asbestsanierung

schen mit dem Ziel der Weiter-
verwendung oder Entsorgung
als asbestfreier Abfall.




Erganzende Hinweise zur Betriebsanweisung nach § 14 GefStoffVv Anhang 2
fiir den Umgang mit asbesthaltigen Abfallen auf Deponien®

1 Gefahrstoffbezeichnung

Asbest:
Gruppenbezeichnung fur natirlich vorkommende Mineralien mit Faserstruktur, z. B. Weil3as-

best (Chrysotil) und Blauasbest (Krokydolith).

Verwendung:

Vielféaltige Anwendungen besonders im Baubereich und Apparatebau, z. B. Spritzasbest
,Asbestzementprodukte, asbesthaltige Leichtbauplatten, Bodenfliesen, Klebstoffe und
Spachtelmassen, Dichtungen, Kitte, Isoliermaterial usw.

2 Gefahren fur Mensch und Umwelt

Durch unsachgemafRen Umgang mit asbesthaltigen Abféallen kdnnen Asbestfasern freige-
setzt werden. Eingeatmete Fasern kénnen unheilbare Erkrankungen wie Asbestose und
Lungenkrebs verursachen.

3 Schutzmal3nahmen und Verhaltensregeln

¢ Umgang mit asbesthaltigen Abfallen dirfen nur Arbeithnehmer haben, deren Eig-
nung durch arbeitsmedizinische Vorsorge tUberwacht wird (arbeitsmedizinische Vor-
sorgeuntersuchungen nach G 1.2 (Asbest) und G 26 (Atemschutzgeréate)).

e Wird bei der Annahme oder bei der Ablagerung eine unsachgemaf3e Behandlung
oder Verpackung der Abfalle festgestellt, so ist die weitere Arbeit zu stoppen und
die Betriebsleitung umgehend zu informieren.

e Bei Verdacht auf unsachgeméRe Behandlung oder Verpackung sind Schutzklei-
dung und Atemschutz (mindestens Halbmaske mit P2 Filter) zu tragen.

! Diese Hinweise ersetzen nicht eine Betriebsanweisung nach § 14 GefStoffV. Bei der Aufstellung einer Be-
triebsanweisung sind die TRGS 555 sowie der Planfeststellungsbescheid zu beachten.
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e Personliche Schutzausrustung (Schutzkleidung und Atemschutz) ist nach Gebrauch
ordnungsgeman zu reinigen und getrennt von der Stral3enkleidung aufzubewahren.

o Abgelagerte asbesthaltige Abféalle sind mindestens wochentlich und vor jeder Ver-
dichtung oder Befahrung mit geeignetem, bereitstehendem Material abzudecken.
Bei Beschadigung der Verpackung ist eine tagliche Abdeckung erforderlich.

4 Verhalten im Gefahrenfall

e Bei der Freisetzung von asbesthaltigem Staub haben sich die Personen nach Luv

(gegen den Wind) zu entfernen.
e Nach Anlegen von Schutzkleidung und Atemschutz ist der Kontaminationsbereich

abzugrenzen und umgehend zu befeuchten.
« Die Betriebsleitung ist umgehend zu verstandigen.



